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چكيده

اين تحقيق به منظور امكان فرآوري نمونه طلاي انيق واقع در منطقه قره‌داغ در بخش خاروانا انجام شده است. در ابتدا با استفاده از تجزيه‌هاي كمي و كيفي، نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد كه نمونه شامل كاني‌هاي كوارتز، كلريت و كلسيت مي‌باشد و ميزان طلا در آن ppm 23/3 اندازه‌گيري شد. براي فرآوري نمونه مورد نظر عمليات دانه‌بندي، جدايش ثقلي و انحلال صورت گرفت كه در هيچ يك از دانه‌بندي‌ها افزايش قابل ملاحظه‌اي براي طلا مشاهده نگرديد. جهت جدايش ثقلي از ميزلرزان استفاده شد، كه عيار تا حدود 30 پي‌پي‌ام افزايش يافت. پارامترهاي مورد بررسي در اين فرآيند عبارت از pH محيط و زمان سيانوراسيون بودند. نتايج حاصل از آزمايشها دلالت بر آن داشتند که مقادير بهينه پارامترهاي مذکور   pHبرابر 5/10 و 48 ساعت مي​باشد. همچنين حداکثر بازيابي طلا در 24 و 48 ساعت زمان سيانوراسيون به ترتيب برابر 98/95 و 04/97 درصد به دست آمد. 

مقدمه 

فلز طلا يكي از مهم‌ترين فلزات موجود مي‌باشد كه اخيرا يك موقعيت استراتژيك نيز پيدا كرده است. با توجه به اهميتي كه پروژه‌هاي طلا در ايران دارد، فعاليت‌هاي اكتشافي مختلفي در ايران و در مناطق مختلف صورت پذيرفته است، لذا امكان‌سنجي استحصال طلا از اين ذخاير امري بديهي و اجتناب‌ناپذير است. با توجه به مطالعات اكتشافي كه سازمان در محور انيق - قره‌چيلر در منطقه قره‌داغ كه مستعد براي طلاست انجام داده بود، نمونه‌اي از بخش اكسيده اين محور با كمك دكتر ميرعلي اصغر مختاري در تابستان 1387 از محدوده انيق تهيه گرديد و هدف از آن، انجام آزمايش‌هاي فرآوري براي امكان‌سنجي فرآوري طلا بود، كه اين امر از طريق معاونت اكتشاف به مديريت كانه‌آرايي و فرآوري محول گرديد. 
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