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فصل پنجم: حفاری

5-1- بلوک بندی سطحی بخش کانه دار
پس از پایان اکتشافات سطحی در منطقه دگرسانی و مینرالیزه چشمه نقره و نتایج بدست آمده از تجزیه 820 نمونه مربوط به 66 رشته ترانشه همراه با محاسبه عیارهای مربوطه، تعداد 5 بلوک نابهنجار از دیدگاه عیار سطحی طلا مناسب تشخیص داده شد. البته متراژ طولی ترانشه ها در هر بلوک با احتساب عیار طلا از 500 میلی گرم درتن به بالا، مورد بررسی قرار گرفت و هربخش عیار دار طلا در طول ترانشه با رنگ مربوطه چشم‌گیرتر آراسته شد و سپس عیارهای هم ارز در حد امکان بهم پیوند ویا به نحوی در مسیر پیوند باهم قرار گرفتند بدین وسیله ژئومتری بلوکهای نابهنجار و اولویت دار طلا با توجه به پارامترهای مربوطه هم در نقشه معدنی 1:1000 و هم بطور جداگانه طبق شکل‌های 5-5 الی 5-9 ترسیم گردیدند. در این راستا ملاحظه شد که اغلب بخشهای عیار دار طلا، ضمن تبعیت از زونهای دگرسانی، در روند ساختارهای زمین شناسی نیز قرار گرفتند. بخش مینرالیزه (طلادار) به رنگ قرمز نشان داده  شده است. 
5-2- حفر گمانه​های اکتشافی 

در مرحله بعد با توجه به مناسب بودن کانه زایی از نظر عیار متوسط سطحی طلا، کانی شناختی، کانه نگاری، بافت و ساخت، تعداد 3 گمانه اکتشافی در بلوک A طراحی و حفر گردید. مراحل مختلف این بخش از اکتشافات عمقی به شرح زیر است:

با عنایت بر اینکه منطقه چشمه نقره دارای توپوگرافی خشن و ناهموار است و اینکه جهت دسترسی به منطقه نیاز به پیمودن مسافتی حدود 6 کیلومتر است، لذا ابتدا جاده ای کوهستانی منشعب از جاده روستای طرق به کلاته تیمور آماده و ساخته شد (شکل 5-1 تا 5-4).
 پس از آن به طراحی حفر ترانشه در بلوک نابهنجار A پرداخته شد. این بلوک درست در شمال چشمه نقره قرار دارد و شامل واحدهای سنگی Eat و Esh2 همراه با ترانشه های مربوطه و چاهکهای اکتشافی حفر شده می باشد. دسترسی به این بلوک نسبت به دیگر بلوکها ساده‌تر بوده و لذا سه گمانه در این بلوک طراحی و حفر گردید. با توجه به ساختار تکتونیکی این بلوک که نوعی سینکلاین پلانژدار با سطح محوری شمال باختر- جنوب خاور است و شیب پلانژ نیز از این روند تبعیت کرده و بطرف شمال باختر می باشد.

واحدهای Eat و Esh2 معمولاً بصورت گوه‌های تراستی بر روی هم رانده شده‌اند و به ترتیب هرکدام حداکثر 30-25 متر ضخامت دارند. شیب راندگی در این واحدها بطرف باختر، شمال باختر (WNW) است. پس از آنکه سکوی حفر گمانه‌ها به وسعت تقریبی 35-40 متر مربع آماه شد، مرحله حفر گمانه‌های اکتشافی آغاز گردید.

نظر به اینکه بیشترین عیار کانه سازی طلا در واحد Eat بود و از طرفی طی جاده سازی و احداث سکوی حفر گمانه بیشتر ضخامت آن از بین رفت، لذا با توجه به نتایج آنالیز گمانه‌ها، عیار مناسبی از کانی سازی طلا و عناصر همراه بدست نیامد. لازم به ذکر است که تعداد 4 گمانه اکتشافی پیش بینی شده بود که پس از بازبینی مغزه‌های بدست آمده از سه گمانه و اینکه نتایج مربوطه مناسب نبودند، بنابراین حفر گمانه چهارم منتفی گردید. مشخصات سه گمانه ذکر شده به شرح زیر می باشد:

شکل 5-1
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شکل 5-2- نمایی از جاده سازی در جبهه خاوری بلوک A و استقرار دکل حفاری در جبهه شمالی
 منطقه معدنی چشمه نقره
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شکل 5-3- نمایی از استقرار دکل حفاری در محل گمانه شماره 3 (BH-3) واقع در جبهه خاوری بلوک A منطقه معدنی چشمه نقره
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شکل شماره 5-4- نمایی از چیدمان مغزه​های حفاری در جبهه​های مربوطه
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شکل 5-5: زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک A
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شکل 5-6: زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک B 
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شکل 5-7 : زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک C
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شکل 5-8: زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک D 
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شکل 5-9 : زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک E
[image: image10.emf]From To Thickness Silisification Hematite Limonit Other

Au Ag Cu Mo Sb Pb Zn

0 3 3

ماسه سیمان و خاک رس خرد شده بخش روئین و شروع حفاری

CHN-1 3 4.36 1.36

توف شیلی سیلیسی و برشی شده و بسیار ریزدانه خاکستری روشن سیلیسی و برشی شدن به شدت خرد شده و سیلیسی شده

68.0 45 248 20 172 15936 7398

CHN-2 4.36 4.98 0.62

Vuggy quartz

سیلیس حفره دار  خاکستری متمایل به قهوه ای سیلیسی شدن

سخت و سیلیسی شدن همراه با حفره های حاوی مواد قهوه ای 

رنگ هیدروکسید و کربنات آهن همراه با آلونیت و ژاروسیت

44.0 3.4 31 49 213 1558 686

CHN-3 4.98 6.7 1.72

)مونتموریلونیتی(توف بسیار سست و کائولینیتی  کرمی آرژیلی شدن بسیار سست و خرد شده حاوی لایه های نازک مونتموریلونیت

135 6 449 33 72 1478 1650

CHN-4 6.7 7.54 0.84

توف کائولینیتی با دانه های سیاه مشکوک به مواد 

معدنی

سفید متمایل به طوسی آرژیلی شدن .توف آرژیلی که در تماس با آب حالت چسبندگی دارد

94.0 4 259 17 79 2351 768

CHN-5 7.54 9.03 1.49

توف با لکه ها و آغشتگی های قهوه ای 

هیدروکسیدآهن و سست با چسبندگی بالا

کرمی آرژیلی شدن

آغشتگی های + توف با چسبندگی زیاد حاکی از آرژیلی شدن

هیدروکسیدآهن

17.0 7.6 32 41 47 895 1655

CHN-6 9.03 12.83 3.8

شیل توفی حاوی رگچه های متقاطع هیدروکسیدآهن 

به انضمام کانه های معدنی

خاکستری تیره متمایل به قهوه 

ای

+ آرژیلی شدن

اکسیدآهن

شیل توفی حاوی رگچه های متقاطع هیدروکسید آهن عکس 

BH-4 Box-2

عکس ). خط کش در مقیاس است(

5.0 3.2 43 18 22 82 8613

CHN-7 12.83 16.26 3.43

شیل توفی با رگچه های منفصل سیلیسی سفید رنگ

خاکستری کمی تیره یا طوسی 

روشن

سیلیسی شدن با 

رگچه های سیلیس

رگچه های سیلیسی به ضخامت سانتیمتر بطور منقطع و 

عکس مربوط به رگچه های سیلیس، ماژیک در (سفیدرنگ 

 گرفته شد با همان 

BH4-Box-3

دو عکس از ) مقیاس است

ماژیک در مقیاس

8.5 9.7 37 14 16 196 10719

CHN-8 16.26 21.7 5.44

تناوب شیل توفی قهوه ای تا خاکستری تیره حاوی 

رگچه های اندک سیلیس با لامیناسیون ضعیف

قهوه ای تا خاکستری تیره گوتیتی شدن

رگچه های سفید سیلیس و آغشتگی های گوتیت زیاد احتمالاً 

 همراه با 

 Box-3

مواد معدنی سولفیدی موجود است عکس 

)قلم غلط گیر در مقیاس(عکس بخش آغشته به هیدروکسیدآهن 

2.6 1.8 52 20 3 61 8993

CHN-9 21.7 26.47 4.77

شیل خاکستری تیره با لامیناسیون ظریف حاوی رگچه 

های ریز سیلیس

خاکستری تیره آثاری از سیلیسی شدن

2.6 1.3 40 17 28 50 121

CHN-10 26.47 27.06 0.59

باند سفید طوسی توف آرژیلیتی سفید طوسی رنگ آرژیلی شدن

عکس از (این باند در بین توف های شیلی تیره شاخص می باشد 

)

Box-4

باند مربوطه و ماژیک در مقیاس 

2.4 1.4 46 16 22 41 98

CHN-11 27.06 28.14 1.08

شیل خاکستری تیره با لامیناسیون ظریف حاوی رگه 

های نادر سیلیس ظریف به رنگ سفید

خاکستری تیره آثاری از سیلیسی شدن آثاری از رگچه های ظریف سیلیس

2.2 1.6 47 15 24 51 102

CHN-12 28.14 28.84 0.7

شیل خاکستری تیره با آغشتگی کمی از 

هیدروکسیدآهن

خاکستری تیره متمایل به قهوه 

)بطور خفیف(ای 

گوتیتی شدن 

خفیف

2.5 1.5 42 10 18 38 93

CHN-13 28.84 31.13 2.29

شیل حاکستری تیره بندرت دارای رگچه و لقمه های 

سیلیسی

خاکستری تیره سیلیسی شدن خفیف

3.6 1.7 38 8 10 42 103

CHN-14 31.13 32.84 1.71

توف شیلی خاکستری با رگچه و لقمه های سیلیسی 

سفیدرنگ

خاکستری تیره

عکس (رگچه ها و لقمه های سیلیسی سفیدرنگ شاخص هستند 

)Box-5

مربوطه با مقیاس خط کش و 

2.6 1.7 34 9 13 47 91

CHN-15 32.84 39.7 6.86

شیل خاکستری تیره بندرت حاوی رگچه های ریز 

سیلیس

خاکستری تیره

2.8 1.5 51 11 88 43 328

CHN-16 39.7 46.36 6.66

آغشتگی + شیل خاکستری تیره با رگچه سیلیس

مختصری از هیدروکسیدآهن

حاکستری

+ شیل خاکستری تیره همراه با رگچه های سیلیس

 

Box-6

عکس از یکنواختی شیل و رگچه ها (هیدروکسیدآهن 

)ماژیک در مقیاس 

3.3 1.5 46 7 75 44 84

CHN-17 46.36 47.78 1.42

شیل خاکستری تیره با ریز رگچه های متقاطع و 

فراوان سیلیس

خاکستری

غلط گیر در مقیاس است (عکس از ریز رگچه های سیلیس 

)Box-7

3.7 1.6 60 13 73 28 81

CHN-18 47.78 48.7 0.92

شیل خاکستری تیره با لامیناسیون ظریف خاکستری

2.5 1.6 50 16 24 27 71

CHN-19 48.7 50.7 2

شیل با آغشتگی به هیدروکسیدآهن خاکستری متمایل به قهوه ای گوتیتی شدن

3.6 1.5 62 8 9 27 76

CHN-20 50.7 53.86 3.16

شیل با لامیناسیون ظریف خاکستری تیره

4.2 1.5 58 9 11 25 81

CHN-21 53.86 54.6 0.74

 تا 6شیل با لامیناسیون ظریف و باندهای برشی شده 

 سانتیمتر30

رگچه های + خاکستری تیره

متقاطع سفید سیلیس

دارای باندهای برشی ریزدانه از رگچه های متقاطع سیلیسی 

 و باندهای برشی مربوطه، ماژیک در مقیاس 

Box-8

عکس از (

)است

3.6 1.7 50 14 29 25 79

CHN-22 54.6 56.88 2.28

شیل با لامیناسیون ظریف خاکستره تیره لامیناسیون یکنواحت

3.5 1.7 61 15 34 29 81

CHN-23 56.88 69.6 12.72

تناوب شیل با بخشهای برشی شده حاوی لکه های 

)احتمالاً سیلیسی شدن(سفید 

خاکستری تیره تا خاکستری با 

لکه های سفید

 از تناوب شیل و بخشهای لکه دار سفید برشی 

Box-10

عکس 

)خط کش در مقیاس است(شده 

3.3 2.0 88 17 52 23 78

CHN-24 69.6 73.83 4.23

تناوب شیل با شیل لکه دار سفید برشی با این تفاوت 

 کمتر است23که بخشهای لکه دار نسبت به نمونه 

خاکستری

 Box-11

عکس از (بخش لکه دار سفید برش کمتر می باشد 

)ماژیک در مقیاس است

4.4 2.1 70 19 27 26 89

CHN-25 73.83 74.43 0.6

شیل با لامیناسیون ظریف و رگچه های متقاطع سیلیس

خاکستری روشن با رگچه های 

متقاطع

سیلیسی شدن در عکس مربوطه غلط گیر در مقیاس است

7.6 1.7 40 16 27 30 72

CHN-26 74.43 75.85 1.42

تناوب شیل سیاه و شیل لکه دار سفید خاکستری تیره سیلیسی و برشی شدن

6.7 2.6 48 20 30 33 105

CHN-27 75.85 80.3 4.45

گاهی با باندهای نادر ) آهک شیلی(شیل آهکی روشن 

برشی لکه دار و رگچه های ظریف سیلیسی

طوسی روشن کربناتی شدن

ماژیک در مقیاس  (27 مربوط به نمونه Box-12عکس از 

دوم رگچه های سیلیس 

 Box-12

اول : سه عکس شامل). است

در آهک شیلی طوسی و سوم شیل لکه دار سفید در تناوب با 

آهک شیلی طوسی

5.8 3.1 4 15 65 48 65

Remarks

Geological logging of borehole No. BH-4

.هستند

 ppm

می باشد بقیه عناصر بر حسب 

 ppb

غیر از طلا که برحسب 

Depth of drilling Alteration

Sample 

No.

Rock type Color

 

[image: image11.emf]From To

1 0.00 3.00 2.30 76

2 3.00 6.70 3.70 89

3 6.70 9.70 2.64 88

4 9.70 12.70 K 100

5 12.70 15.70 K 100

6 15.70 18.70 K 100

7 18.70 21.70 K 100

8 21.70 24.70 2.53 84

9 24.70 27.70 K 100

10 27.70 30.70 K 100

11 30.70 33.70 K 100

12 33.70 36.70 K 100

13 36.70 39.70 K 100

14 39.70 42.70 K 100

15 42.70 45.70 K 100

16 45.70 48.70 K 100

17 48.70 51.70 K 100

18 51.70 54.70 K 100

19 54.70 57.70 K 100

20 57.70 60.70 K 100

21 60.70 63.70 K 100

22 63.70 66.70 K 100

23 66.70 69.70 K 100

24 69.70 72.70 K 100

25 72.70 75.70 K 100

26 75.70 78.70 K 100

27 78.70 80.30 K 100

Round trips of borehole No. BH-4

Depth of driling

Round No. Core Length (m) Recovery (%)


[image: image12.emf]From To Thickness Silisification Hematite Limonite Other

Au Ag Cu Mo Sb Pb Zn

CHN-28 0.3 1.53 1.23

هیدروکسیدآهن+ توف حاوی سولفید اکسیده کرمی متمایل به سفید سیلیسی شدن آرژیلی شدن

2.9 1.7 10 14 21 80 154

CHN-29 1.53 4.52 2.99

+ توف شیلی حاوی رگچه های سیلیس

بقایای سولفید به ویژه پیریت+ هیدروکسیدآهن

خاکستری روشن متمایل به طوسی سیلیسی شدن گوتیتی شدن

TS,PS

حاوی سولفید جهت 

4.9 4.3 64 21 33 102 248

CHN-30 4.52 6.3 1.78

+ توف شیلی همراه با رگچه های سیلیس

هیدروکسیدآهن احتمالاً حاوی سولفید

طوسی سیلیسی شدن آرژیلی شدن .رگچه سفیدرنگ سیلیس آشکار و شاخص است

21.0 2.4 64 13 38 55 133

CHN-31 6.3 6.7 0.4

+ شیل توفی سیلیسی کانه دار از جمله پیریت

هیدروکسیدآهن

خاکستری تیره سیلیسی شدن گوتیتی شدن

2.7 2.8 30 11 144 57 73

CHN-32 6.7 12.3 5.6

شیل توفی با رگه و رگچه های متقاطع سیلیس 

مخلوط با کانه سولفیدی گوتیتی شده که در بعضی 

جاها مقدار آن بیشتر بوده و رنگ سنگ کاملاً قهوه 

.ای شده است

طوسی گاه خاکستری تیره متمایل 

به قهوه ای

سیلیسی شدن گوتیتی شدن

متر ( و بخشهای رگچه دار مینرالیزه 

Box-1

عکس از 

 و ماژیک در 

Box-2

عکس دوم از ). در مقیاس است

.مقیاس است

4.0 2.7 34 15 147 49 90

CHN-33 12.3 20.3 8

شیل توفی با لامیناسیون ظریف حاوی ریزرگچه های 

سیلیس همراه با آغشتگی هیدروکسیدآهن ناشی از 

واپاشی سولفید در مسیر خردشدگی آثار سیلیس و 

.گوتیت موجود است

خاکستری تیره با رگچه های سفید 

سیلیسی

سیلیسی شدن گوتیتی شدن ).متر در مقیاس است (

Box-3

عکس از 

3.4 1.8 53 18 95 42 80

CHN-34 20.3 21.3 1.27

شیل توفی حاوی هیدروکسیدآهن خاکستری متمایل به سبز

گوتیتی شدن 

ناشی از واپاشی 

سولفید

اپیدوتی شدن . گرفته شد

Box-3

عکس از 

3.3 2.3 72 21 66 26 114

CHN-35 21.3 24.3 3

+ شیل توفی حاوی مختصر رگچه های سیلیسی

هیدروکسیدآهن کم

خاکستری متمایل به سبز

اپیدوتی و برشی 

شدن به حالت 

لکه ای سفید

برشی شدن همراه با دانه های سفید از مشخصه این 

قلم غلط گیر در  (

Box-4

عکس از . نمونه است

).مقیاس است

3.2 2.3 92 17 65 26 79

CHN-36 24.3 27.6 3.3

توف شیلی با فاسیس برشی شدن حاوی 

هیدروکسیدآهن ناشی از واپاشی سولفید در مسیر 

.ریزشکافها همراه با رگچه های سیلیس

سبز متمایل به خاکستری

برشی شدن همراه با اپیدوتی شدن از مشخصه این 

.نمونه است

3.7 2.6 77 9 60 38 157

CHN-37 27.6 29.1 1.5

شیل رگه دار سیلیسی با فابریک برشی خاکستری تقریباً روشن

آثار برشی شدن بصورت لکه ای که شیل لکه دار 

.سفیدرنگ را ایجاد کرده است

2.8 2.6 72 14 53 32 136

CHN-38 29.1 30.3 1.2

شیل توفی همراه با هیدروکسیدآهن و رگچه های 

متقاطع سفید سیلیسی

خاکستری متمایل به سبز سیلیسی شدن گوتیتی شدن

2.3 2.6 75 16 46 33 152

CHN-39 30.3 33.3 3

شیل آهکی با باندهایی از شیل لکه دار برشی شده 

گاه در تناوب با شیل سیاه توفی

خاکستری روشن تا تیره )متر در مقیاس است(

 Box-5

عکس از 

2.3 2.5 64 20 31 52 138

CHN-40 33.3 39.4 6.1

شیل سیاه با رگچه های سفید سیلیس و آغشتگی 

هیدروکسید آهن، کم وبیش همراه با باندهایی از 

شیل برشی لکه دار سفید

خاکستری تیره سیلیسی شدن گوتیتی شدن

4.8 2.7 50 7 38 44 214

CHN-41 39.4 41 1.6

شیل با رگچه های متقاطع سیلیس و دارای لامیناسیون خاکستری تیره سیلیسی شدن )ماژیک در مقیاس است (

Box-6

عکس از 

1.7 2.6 54 11 37 46 462

CHN-42 41 43.11 2.11

توف برشی همراه با اپیدوتی شدن و برشی شدن و 

کمی درشت دانه

خاکستری روشن اپیدوتی شدن

2.6 2.4 46 21 80 25 409

CHN-43 43.11 47.27 4.16

شیل تا شیل آهکی با رگچه های سیلیس و آغشتگی 

هیدروکسیدآهن و لیمونیت

خاکستری متمایل به قهوه ای سیلیسی شدن گوتیتی شدن

لیمونیتی 

شدن

2.0 2.1 66 16 106 22 86

CHN-44 47.27 49.68

شیل آهکی برشی شده اپیدوتی حاوی شکستگی ریز 

و پر شده از سیلیس بصورت رگچه های ظریف

طوسی روشن سیلیسی شدن اپیدوتی شدن ).متر در مقیاس است (

Box-7

عکس از 

4.3 2.5 77 8 70 62 99

CHN-45 49.68 56 6.32

شیل لکه دار گاه با رگچه های سیلیسی و گاه 

اپیدوتی شده بطوریکه رگچه ها پوک شدگی نشان 

.داده و به سادگی خرد می شوند

سیاه تا خاکستری تیره سیلیسی شدن اپیدوتی شدن ).ماژیک در مقیاس است (

Box-8

عکس از 

2.2 2.4 83 10 48 34 95

CHN-46 56 61.8 5.8

توف نسبتاً دانه درشت شیلی با رگچه و ریز 

شکافهای فراوان سیلیس، گاه برشی شدن در متن 

نمونه و حاوی باندهای برشی لکه دار، اپیدوتی 

آرژیلی شدن+ شدن، آثار هیدروکسیدآهن

هماتیتی شدن

آرژیلی + اپیدوتی

شدن

).متر در مقیاس است (

Box-9

دو عکس از 

1.4 2.2 56 14 50 56 165

CHN-47 61.8 68.7 6.9

توف نسبتاً دانه درشت تا ریزدانه حاوی ریزشکافهای 

+ خردشدگی+ اپیدوتی و برشی شدن+ فراوان سیلیس

آثار پیریتی شدن

خاکستری متمایل به سبز سیلیسی شدن اپیدوتی شدن ).ماژیک در مقیاس است (

Box-10

دو عکس از 

4.1 2.8 89 25 45 125 312

CHN-48 68.7 78.8 10.1

شیل توفی با رگچه های سیلیسی که گاه مقادیر آنها 

زیاد بوده و بخش کلاستیک و خردشده را نشان می 

.اپیدوتی شدن به شدت شیوع دارد. دهند

خاکستری طوسی سیلیسی شدن ).متر در مقیاس است (

Box-11

دو عکس از 

5.6 2.5 70 22 45 136 309

CHN-49 78.8 80.9 2.1

شیل آهکی اپیدوتی شده حاوی رگچه های سیلیس 

.یکنواحت که آثار برشی شدن مشهود است

خاکستری طوسی سیلیسی شدن اپیدوتی شدن ).ماژیک در مقیاس است(

 Box-12

دو عکس از 

3.1 2.4 38 14 41 82 178

CHN-50 80.9 85 4.1

شیل مخلوط با ناخالصی صورتی و سفیدرنگ 

سیلیس که طی خردشدگی و برشی شدن بوجود 

آثار اپیدوتی . آمده و ظاهر نمونه را کلاستیک کرده

.شدن و سولفیدزایی احتمالی وجود دارد

خاکستری طوسی سیلیسی شدن اپیدوتی شدن ).خط کش در مقیاس است (

Box-13

دو عکس از 

2.8 2.2 50 11 65 95 246

Geological logging of borehole No. BH-1

Sample 

No.

Depth of drilling

Rock type Color

Alteration

Remarks

.هستند

 ppm

می باشد بقیه عناصر بر حسب 

 ppb

غیر از طلا که برحسب 

 

[image: image13.emf]From To

1 0.30 3.30 2.85 95

2 3.30 6.30 2.62 87

3 6.30 9.30 2.47 82

4 9.30 12.30 4.45 100

5 12.30 15.30 2.31 77

6 15.30 18.30 4.60 100

7 18.30 21.30 K 100

8 21.30 24.30 2.30 76

9 24.30 27.30 K 100

10 27.30 30.30 2.62 87

11 30.30 33.30 K 100

12 33.30 36.30 2.90 96

13 36.30 39.30 4.75 100

14 39.30 42.30 K 100

15 42.30 45.30 2.86 95

16 45.30 48.30 K 100

17 48.30 51.30 2.59 86

18 51.30 57.30 K 100

19 57.30 60.30 2.80 93

20 60.30 63.30 2.75 91

21 63.30 66.30 2.86 95

22 66.30 69.30 K 100

23 69.30 72.30 K 100

24 72.30 75.30 2.86 95

25 75.30 78.30 4.84 100

26 78.30 81.30 2.62 87

27 81.30 84.30 K 100

28 84.30 85.00 0.70 100

Round trips of borehole No. BH-1

Round No.

Depth of driling

Core Length (m) Recovery (%)


[image: image14.emf]From To

1 0.00 1.40 0

2 1.40 3.40 70

3 3.40 6.40 100

4 6.40 9.40 100

5 9.40 12.40 100

6 12.40 15.40 100

7 15.40 18.40 100

8 18.40 21.40

9 21.40 24.40

10 24.40 26.70

Round trips of borehole No. BH-3

Round No.

Depth of driling

Core Length (m) Recovery (%)


[image: image15.emf]From To Thickness Silisification Hematite Limonit Other

Au Ag Cu Mo Sb Pb Zn

CHN-51 1.4 6.58 3.58

شیل آهکی حاوی رگچه های سیلیس با آغشتگی مختصر 

به هیدروکسیدآهن

خاکستری روشن سیلیسی شدن هماتیتی شدن ).متر در مقیاس است (

Box-

1عکس از 

5.5 2.3 47 16 44 41 77

CHN-52 6.58 15.4 8.55

هیدروکسیدآهن+ شیل آهکی با رگچه های سیلیس سیلیسی شدن هماتیتی شدن ).متر در مقیاس است (

Box-

2عکس از 

6.3 2.4 44 18 44 46 161

CHN-53 15.4 18.55 3.15

شیل آهکی با رگچه های سیلیس و خردشدگی های 

.ظریف با ساخت استوک ورک

طوسی سیلیسی شدن

4.9 2.4 53 8 48 39 228

CHN-54 18.55 25.63 7.08

شیل با رگچه های متقاطع سیلیس با باندهای برشی لکه 

دار و ناخالصی هیدروکسیدآهن در محل خردشدگی ها

خاکستری تیره ).متر در مقیاس است (

Box-

3عکس از 

2.9 1.9 54 15 43 33 128

CHN-55 25.63 26.08 0.45

شیل آهکی یا آهک شیلی با رگچه های سیلیسی طوسی متمایل به زیتونی

 از محل گسل 

Box-

4گسل اتفاق افتاده و نمونه در 

.گرفته شد

5.5 2.8 49 9 62 42 1298

CHN-56 26.08 26.64 0.56

شیل دارای لامیناسیون و حاوی مختصر رگچه های 

سیلیس سفیدرنگ

خاکستری تیره ).متر در مقیاس است (

Box-

4عکس از 

.هستند

 ppm

می باشد بقیه عناصر بر حسب 

 ppb

غیر از طلا که برحسب 

Geological logging of borehole No. BH-3

Sample 

No.

Depth of drilling

Rock type Color

Alteration

Remarks

 


