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3-1- بررسي آماري نتايج مطالعات كاني سنگين
در اين بخش فراواني كاني‌هاي شئليت كاسيتريت، زيركن و نيز ذرات طلا در 37 حلقه چاه حفاري شده در محدوده مورد مطالعه بررسي شده است. در اين بررسي علاوه بر شكل  فراواني كاني‌هاي مورد نظر ميانگين عيار آن‌ها و نيز تعداد ذرات طلا و كاسيتريت مشاهده شده در هر چاه به طور مجزا مشخص شده‌اند.

شكل3-10 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 1 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 67/4، 5/5 و (ppm)2/26. همچنين در اين چاه 6 ذره طلا و 395 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل3-10- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن(ppm) در چاه شماره 1
شكل 3-11 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 2 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 69/4، 4/0 و(ppm)17/30. همچنين در اين چاه 4 ذره طلا و 44 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل3- 11- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن (ppm) در چاه شماره 2

شكل3-12 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 3 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 18/4، 07/0 و(ppm)73/29. همچنين در اين چاه 4 ذره طلا و 26 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3-12- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن (ppm) در چاه شماره 3

شكل3-13 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 4 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 52/27، 39/1 و(ppm)23/65. همچنين در اين چاه 6 ذره طلا و 24 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3-13- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن (ppm) در چاه شماره 4

شكل 3-14 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 5 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 23/5، 33/4 و(ppm)81/22. همچنين در اين چاه 2 ذره طلا و 332 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 14- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن (ppm) در چاه شماره 5

شكل3-15 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 6 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 30/6، 77/4 و(ppm)04/16. همچنين در اين چاه 3 ذره طلا و 435 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 15- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن (ppm) در چاه شماره 6

شكل 3-16 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 7 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 39/2، 90/3 و(ppm)96/28. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 188 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 16- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 7

شكل 3-17 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 8 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 86/4، 53/3 و(ppm)56/25. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 390 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 17- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 8
شكل 3-18 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 9 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 03/24، 73/6 و(ppm)04/53. همچنين در اين چاه 5 ذره طلا و 239 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 18- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 9

شكل 3-19 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 10 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 09/4، 95/0 و(ppm)42/29. همچنين در اين چاه 2 ذره طلا و 120 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 19- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 10
شكل 3-20 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 11 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 36/6، 77/8 و(ppm)39/35. همچنين در اين چاه 2 ذره طلا و 219 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 20- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 11
شكل 3-21 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 12 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 43/18، 36/16 و(ppm)54/43. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 334 ذره كاسيتريت ديده شده است
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 شكل 3- 21- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 12
شكل 3-22 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 13 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 35/4، 42/0 و(ppm)28/8. همچنين در اين چاه 2 ذره طلا و 73 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 22- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 13
شكل 3-23 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 14 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 22/2، 64/4 و(ppm)75/35. همچنين در اين چاه 5 ذره طلا و 522 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 23- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 14
شكل 3-24 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 15 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 11/2، 76/1 و(ppm) 86/39. همچنين در اين چاه طلا ديده نشد ولي 73 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 24- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 15

شكل 3-25 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 16 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 52/3، 17/1 و(ppm)28/16. همچنين در اين چاه 7 طلا و 292 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 25- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 16
شكل 3-26 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 17 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 83/0، 29/0 و(ppm)65/9. همچنين در اين چاه طلا ديده نشد ولي 69 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 26- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 17
شكل 3-27 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 18 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 92/0، 99/0 و(ppm)16/37. همچنين در اين چاه 1ذره طلا و 64 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 27- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 18
شكل 3-28 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 19 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 65/2، 36/1 و(ppm)91/15. همچنين در اين چاه طلا ديده نشد ولي 365 ذره كاسيتريت ديده شده است
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شكل 3- 28- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 19
شكل 3-29 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 20 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 60/3، 84/2 و(ppm)99/25. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 389 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 29- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 20
شكل 3-30 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 21 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 53/0، 50/0 و(ppm)07/25. همچنين در اين چاه 2 ذره طلا و 109 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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 شكل 3- 30- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 21
شكل 3-31 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 22 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 49/0، 25/0 و(ppm)00/15. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 152 ذره كاسيتريت ديده شده است.

[image: image22.emf]BH-22

0

10

20

30

Zircon

Cassiterite

Scheelite

Zircon

27.7912.8618.4116.6221.8813.327.1826.7528.911.2514.8420.5718.244.3917.4215.0028.8117.206.102.782.152.989.47

Cassiterite

0.031.000.030.021.130.020.020.670.030.030.770.030.950.020.900.030.030.000.000.030.000.030.00

Scheelite

1.850.850.001.100.970.020.481.191.280.030.650.690.020.580.760.660.030.000.000.000.030.000.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 
شكل 3- 31- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 22
شكل 3-32 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 23 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 62/4، 03/2 و(ppm)20/39. همچنين در اين چاه  طلا ديده نشده ولي 190 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 32- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 23
شكل 3-33 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 24 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 43/0، 49/0 و(ppm)54/19. همچنين در اين چاه طلا ديده نشده ولي 27 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 33- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 24
شكل 3-34 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 25 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 35/0، 33/0 و(ppm)19/14. همچنين در اين چاه طلا ديده نشده ولي 76 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 34- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 25
شكل 3-35 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 26 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 31/0، 20/0 و(ppm)67/11. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 34 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 35- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 26
شكل 3-36 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 27 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 95/1، 25/2 و(ppm)29/14. همچنين در اين چاه 4 ذره طلا و 302 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 36- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 27
شكل 3-37 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 28 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 65/2، 96/0 و(ppm)51/29. همچنين در اين چاه طلا ديده نشده ولي 76 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 37- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 28

شكل 3-38 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 29 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 05/5، 29/0 و(ppm)81/19. همچنين در اين چاه طلا ديده نشده ولي 92 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 38- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 29
شكل 3-39 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 30 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 33/6، 40/17 و(ppm)41/20. همچنين در اين چاه طلا ديده نشده ولي 659 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 39- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 30
شكل 3-40 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 31 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 82/1، 23/0 و(ppm)35/21. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 25 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 40- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 31
شكل 3-41 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 32 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 46/1، 68/1 و(ppm)44/15. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 125 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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 شكل 3- 41- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 32

شكل 3-42 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 33 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 28/0، 55/1 و(ppm)22/19. همچنين در اين چاه 2 ذره طلا و 153 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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 شكل 3- 42- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 33

شكل 3-43 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 34 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 19/0، 28/0 و(ppm)85/14. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 66 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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 شكل 3- 43- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 34
شكل 3-44 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 35 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 11/0، 05/0 و(ppm)39/14. همچنين در اين چاه 4 ذره طلا و 55 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 44- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 35

شكل 3-45 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 36 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 64/3، 50/0 و(ppm)65/17. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 90 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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شكل 3- 45- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 36
شكل 3-46 فراواني كاني​هاي شئليت،كاسيتريت و زيركن را در چاه شماره 37 نشان مي​دهد. ميانگين عيار بدست آمده از مطالعه​ي نمونه​هاي كاني سنگين در اين چاه براي كاني​هاي ذكر شده به ترتيب برابر است با: 62/1، 42/0 و(ppm)52/11. همچنين در اين چاه 1 ذره طلا و 76 ذره كاسيتريت ديده شده است.
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 شكل 3- 46- فراواني كاني​هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن در چاه شماره 37
ميانگين عيار شئليت تقريبا در تمامي چاها بيشتر از كاسيتريت مي​باشد. بيشترين ميانگين عيار شئليت مربوط به چاه شماره BH-4 مي​باشد که برابر (ppm)  52/27 است. در حاليکه ماکزيمم ميانگين عيار کاسيتريت برابر (ppm) 4/17 مي​باشد که از چاه شماره BH-30 بدست آمده است.
در مقايسه با اين دو کاني، عيار زيرکن بدست آمده از مطالعات کاني سنگين منطقه به مراتب بيشتر مي​باشد، بطوري که ماکزيمم ميانگين عيار بدست آمده مربوط به چاه شماره BH-4 مي​باشد که برابر (ppm) 23/65 است.

بر اساس مطالعات انجام شده بيشترين تعداد ذره طلا ديده شده 7 ذره مربوط به چاه شماره BH16 مي​باشد، كه در اين چاه 219 ذره كاسيتريت نيز مشاهده شده است.بيشترين تعداد كاسيتريت (659 ذره) نيز در چاه شماره BH30 ديده شده كه در آن هيچ ذره طلايي روئيت نشده است(جدول2-2).
جدول 2-2- تعداد ذرات طلا و كاسيتريت در حفاري​هاي مروك- دوخواهران
	No
	BH01
	BH02
	BH03
	BH04
	BH05
	BH06
	BH07
	BH08
	BH09
	BH10
	BH11
	BH12
	BH13

	Gold (n)
	6
	4
	4
	6
	2
	3
	1
	1
	5
	2
	2
	1
	2

	Cassitrite (n)
	395
	44
	26
	24
	332
	435
	188
	390
	239
	120
	219
	334
	73

	No
	BH14
	BH15
	BH16
	BH17
	BH18
	BH19
	BH20
	BH21
	BH22
	BH23
	BH24
	BH25
	BH26

	Gold (n)
	5
	0
	7
	0
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	1

	Cassitrite (n)
	522
	73
	292
	69
	64
	365
	389
	109
	152
	190
	27
	76
	34

	No
	BH27
	BH28
	BH29
	BH30
	BH31
	BH32
	BH33
	BH34
	BH35
	BH36
	BH37
	
	

	Gold (n)
	4
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	1
	4
	1
	1
	
	

	Cassitrite (n)
	302
	76
	92
	659
	25
	125
	153
	66
	55
	90
	76
	
	


شكل هاي3- 47 و48 موقعيت و تعداد ذرات طلا و كاسيتريت را در هر چاه نشان مي​دهد. بيشترين پراكندگي ذرات طلا مربوط به چاهاي شماره 1 تا 16 مي​باشد، به طوري که حدود 70 درصد از ذرات طلاي مشاهده شده در اين چاه​ها قرار دارند. به طور نسبي ميزان كاسيتريت به عنوان كاني پلاسري قلع در حاشيه جنوبي مسير فعلي رودخانه و نيز در قسمت غربي آبرفت​هاي رودخانه بيشتر مي​باشد.
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شكل 3- 47- موقعيت چاه​هاي حفاري و تعداد ذرات طلاي تشخيص داده​شده توسط مطالعات كاني سنگين
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شكل 3- 48- موقعيت چاه​هاي حفّاري و تعداد ذرات کاسيتريت تشخيص داده​شده توسط مطالعات كاني سنگين

3-2- بررسي زمين آماري نتايج مطالعات كاني سنگين

جهت پيدا كردن تمركز مادة معدني در مناطق مختلف بايد ابتدا داده‌هاي بدست آمده را واريوگرافي كرد جهت ترسيم واريوگرام از نرم‌افزار variowin استفاده شده است.

جهت بررسي‌هاي زمين‌آماري بايد داده‌هاي موجود از نوع متغير ناحيه‌اي باشد بدين معني كه داده‌ها تابع مختصات نباشند و تفاضل مقدار دو متغير در دو نقطه به فاصلة h ‌، تابع مختصات نقاط نباشد بلكه تابع فاصلة آن‌ها باشد. به تابعي كه از اختلاف دو مقدار با فاصله h از يكديگر بدست مي‌آيد واريوگرام گفته مي‌شود.

به بيان ديگر واريوگرام تابعي است كه واريانس نقاط مختلف را بر حسب فاصلة آن‌ها از يكديگر بيان مي‌كند. با رسم واريوگرام براي متغيرهايي كه از نوع متغيرهاي ناحيه‌اي باشند مي‌توان به ساختار فضايي متغير مورد نظر پي برد.

روش‌هاي زمين‌آماري را مي‌توان براي هر نوع داده‌اي كه از شرايط متغير ناحيه‌اي پيروي كند به كار برد. مانند داده‌هاي عيارسنجي كه در كارهاي معدني استفاده مي‌شود. براي بررسي نهشته‌هاي پلاسري روش زمين‌آماري مي‌تواند بهترين روش باشد. در بررسي داده‌هاي حاصل از مطالعات، كاني‌سنگين در آبرفت‌هاي منطقه مروك ـ دوخواهران براي پيدا كردن ساختار فضايي بين داده‌ها اولين كار واريوگرافي داده‌ها است بدين معني كه واريوگرام‌هايي با جهت‌هاي مختلف در سه بعد براي داده‌هاي موجود رسم مي‌شود تا ميزان پيوستگي داده‌ها در جهات مختلف بدست آيد. بدين منظور داده‌هاي حاصل از مطالعات كاني سنگين بر حسب مختصات آن‌ها در نرم‌افزار Variowin وارد شده و واريوگرام‌هاي مختلف براي آن‌ها رسم شده است. به علت اينكه مسير رودخانه به اندازة 90 درجه تغيير مي‌كند داده‌ها در دو بخش مختلف قابل جدا كردن و بررسي است. رسم واريوگرام براي تمامي داده به صورت يكجا باعث عدم بروز ساختار فضايي مناسب مي‌شود. بدين منظور داده‌ها از محل تغيير مسير رودخانه به دو قسمت مجزا تقسيم شده و هر قسمت به صورت جداگانه بررسي شده است.

براي اينكه گفته شود داده‌ها داراي ساختار فضايي مناسبي هستند، مقدار نقاط ابتداي واريوگرام بايد با يك شيب خاص افزايش را نشان دهد و بعد از فاصلة مشخصي كه اين فاصله در جهات مختلف متفاوت است به مقدار ثابتي برسد. با بررسي واريوگرام‌هاي رسم شده در اعماق مختلف و در جهت‌هاي مختلف ديده مي‌شود كه اين واريوگرام‌ها حالت تناوبي دارد. يعني يافتن ساختار فضايي براي داده‌ها غيرممكن به نظر مي‌رسد. 
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شكل 3- 49- واريوگرام عيار كاني كاسيتريت براي عمق يك متر

بنابر اين با داده‌هاي موجود نمي‌توان گفت كه روش زمين‌آماري روش مناسب و دقيقي است زيرا كيفيت تخمين‌هاي زمين‌آماري به كيفيت اطلاعات بدست آمده از واريوگرافي وابسته است و تا زمان مشخص نشدن ساختار فضايي داده‌ها استفاده از روش زمين‌آماري صحيح نمي‌باشد و باعث بروز خطاهاي بزرگ خواهد شد.

بنابر اين جهت بررسي نهشته پلاسري روش مطمئن ديگري كه وجود دارد روش مقاطع است. در اين روش از داده‌هاي موجود در عمق‌هاي مختلف مقاطعي تهيه مي‌شود و تمركز ماده معدني در عمق‌هاي مختلف بررسي مي‌شود كه در مطالعه حاضر از اين روش استفاده شده است.
با بررسي عيار شئليت در چاه​هاي مختلف نيز اين نتيجه بدست آمد که عيار متوسط شئليت در چاه​هاي سمت شرق محدوده يعني چاه​هاي شماره 7 الي 13 بيشتر از چاه​هاي سمت غرب محدوده بوده​است، به​طوري​ که ميانگين عيار در چاه​هاي مذکور 4 برابر بيشتر مي​باشد. بيشترين عيار شئليت مربوط به نمونه​ي BH4-2 مي​باشد که عيار (ppm) 243 را دارد.شکل​هاي3- 50 تا3- 52  به ترتيب ميانگين عيار کاني​هاي شئليت،کاسيتريت و زيرکن را در هر چاه نشان مي​دهند.
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شکل3-50- پراکندگي ميانگين عيار شئليت در هر چاه
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شکل3-51- پراکندگي ميانگين عيار کاسيتريت در هر چاه
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شکل3-52- پراکندگي ميانگين عيار زيرکن در هر چاه

در شکل3- 53 مورفولوژي بستر رودخانه به صورت شماتيک رسم شده است.بستر رودخانه مذکور در محدوده مورد مطالعه داراي مورفولوژي بسيار ملايم بوده است. 

[image: image44.emf]1513

1515

1517

1519

1521

1523

1525

1527

1529

1531


شکل3-53- نمايي از مورفولوژي سنگ بستر رودخانه(اغراق ارتفاعي 4 برابر مي​باشد)
3-3- بررسي توزيع فضايي کاني کاسيتريت

جهت بررسي توزيع فضايي كاني كاسيتريت نقشة کانتوري عيار اين كاني در عمق‌هاي مختلف رسم شده است. اين نقشه‌ها به روش تهيه مقاطع افقي بدست آمده است (شكل ​هاي3- 54 الي3- 58) همانطور كه مشاهده مي‌شود در قسمت شرقي منطقه مطالعه چاهك BH01 در عمق حدود 7، 10-9 و 14 متري تمرکز كاني كاسيتريت ديده مي‌شود ولي به علت نداشتن اطلاعات كاني از اطراف اين نقطه نمي‌توان در مورد شکل تمرکز كاني كاسيتريت اظهار نظر كرد. در اطراف چاهك‌هاي BH02 ، BH03 و BH04 تمركز قابل ملاحظه‌اي در اعماق مختلف مشاهده نمي‌شود.

در محدوده​ي بين چاه‌هاي BH12-BH05 در محدوده‌اي به طول تقريبي 300 متر و عرض متوسط 200 متر و تمركز كاني كاسيتريت از سطح ابرفت تا عمق 3 متري ديده مي‌شود. در اين محدوده نيز در نقاطي مانند اطراف چاهك​هاي BH02 و BH10 تمرکز كاني کمتر ديده مي‌شود. در قسمت مرکزي منطقه مورد مطالعه كه در اين قسمت رودخانه، تغيير مسير حدود ˚90 دارد يعني از چاه BH12 تا BH22 تمركزهايي به صورت پراکنده و كوچك در اطراف برخي از چاه ها مانند BH14 و BH20 مشاهده مي‌شود.

در آخرين بخش منطقه مطالعه شده تمرکز سطحي تا عمق 2 متر در منطقه​ي وسيعي با ابعاد 300 ( 200 متر ديده مي‌شود ولي در اعماق پايين‌تر تمرکز كاني كاسيتريت ديده نمي‌شود.
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شکل3-54- تمرکز کاني کاسيتريت در عمق​هاي 1،2و 3 متري
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شکل3-55- تمرکز کاني کاسيتريت در عمق​هاي 4،5و 6 متري
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شکل3-56- تمرکز کاني کاسيتريت در عمق​هاي 7،8و 9 متري
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شکل3-57- تمرکز کاني کاسيتريت در عمق​هاي 10،11و 12 متري
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شکل3- 58- تمرکز کاني کاسيتريت در عمق​هاي 13،14و 15 متري
3-4  بررسي توزيع فضايي کاني شئليت

با بررسي مقاطع افقي تهيه شده براي كاني شئليت در عمق‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود كه تمركز كاني غالباً سطحي بوده است و در 30 متر ابتداي چاه‌ها عيار بالاتري ديده مي‌شود به طوري كه در متر اول اكثر چاه‌ها تمركز كاني شئليت ديده مي‌شود ولي در اعماق بيشتر اين تمركز محدودتر و كمتر شده در اعماق يك تا صد متر نيز تمركز كاني شئليت بيشتر در اطراف چاه‌هاي BH03 الي BH05 باشد ولي در اعماق بالاتر تمركز با شدت زياد در اطراف هيچ كدام از چاه‌ها ديده نمي شود. در مجموع به نظر مي‌رسد كه بيشترين تمركز كاني شئليت در اطراف چاهك هاي BH03 و BH04 باشد.(شکل​هاي3-59 تا3-63)
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شکل3- 59- تمرکز کاني شئليت در عمق​هاي 1، 2و 3 متري
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شکل3-60- تمرکز کاني شئليت در عمق​هاي 4، 5و 6 متري
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شکل3-61- تمرکز کاني شئليت در عمق​هاي 7، 8و9 متري
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شکل3-62- تمرکز کاني شئليت در عمق​هاي 10، 11و 12 متري
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شکل3-63- تمرکز کاني شئليت در عمق​هاي 13، 14و 15 متري









