
 شركت مهندسين مشاور پارسي كان كاو                  سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور                 

                                                                                               ۴۴ 
                                                                                             

 مديريت امور اكتشاف -معاونت اكتشاف                                                                                            

  

  

  
 

  هاپردازش داده: فصل چهارم
  
  
  
  
 4-1 مقدمه 

 4-2 سنگينهاي كانيمطالعات نمونه 

 4-2 -1 سنگينهاي كانينتايج حاصل از مطالعات نمونه 

 4-2 -1 -1 هاي كاني سنگينشرح نمونه 

 4-3 مطالعه تعيين بهترين جزء رسوبات به منظور آناليز طلا 

 4-4 هاي آنومالمشخصات چاه 

 4-5 آناليز طلا و مشخصات رسوبسنگينكاني جداول نتايج ، 

 4-6 هاي آنوماليرسم نقشه  

  

  

  

  

  
  

 

 



 شركت مهندسين مشاور پارسي كان كاو                  سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور                 

                                                                                               ۴۵ 
                                                                                             

 مديريت امور اكتشاف -معاونت اكتشاف                                                                                            

  مقدمه  -4-1

و  Fire Assay، آناليز طلا به روش سنگينتايج حاصل از مطالعات كانيبا آماده شدن ن

 Data(اي مناسب اول نياز به ايجاد يك بانك داده ها در مرحلهبندي رسوبات در نمونهمشخصات دانه

Set (هاي با ارزش و غيره باشد ني، عمق نمونه و كاوه بر نتايج فوق شامل مختصات چاهباشد كه علامي

. گيردها قرار ميه عنوان منبع و ماخذ كليه پردازشب Excelنتايج اين مطالعات همگي در يك فايل 

سوب بعد رهاي ر اين بخش تعيين بهترين جز نمونهد. اين بخش آورده شده است 5-4اين جداول در 

سنگين نتايج مثبتي را در مطالعات كاني نمونه از چاه كه 23ها براي سنگين كليه چاهاز مطالعات كاني

مطلعات در  نتايج كليه. نشان داده است انجام گرفته است تا بتواند منبع صحيحي از آناليز طلا باشد

باشد ارائه ها در سطح مير چاههاي دو بعدي كه حاصل از تصوير ميانگين عيااين مرحله بصورت نقشه

  .گرديده است

  

  هاي كاني سنگينمطالعات نمونه -4-2

هاي ها به گروهسنگين جدايش كانيهاي كانيسازي نمونهشويي و آمادهاز لاوكپس 

-ها بوسيله بينوكولار مطالعه ميگيرد سپس كاني، متوسط و غير مغناطيس  انجام ميمغناطيسي زياد

در خصوص . شونددر جداول مخصوص نوشته مي ،طالعات بر اساس درصدي از كلشوند و نتايج م

تعيين ابعاد ذرات شامل طول، عرض، ضخامت ذره و چگالي شناسي و عيين عيار پس از مطالعه كانيت

هايي براي نمونهو شود حجم هر ذره و جرم آن محاسبه مي. شودمي اقدام به محاسبه مقدار طلا طلا 

ت طلا بيش از يك ذره بوده پس از تعيين جرم هر ذره جرم كلي ذرات متعلق به آن كه تعداد ذرا

سنگين برداشت شده و چگالي آن نمونه محاسبه گرديده است وسپس با توجه به حجم نمونه كاني

)gr/cm3 3/1 (در . ها محاسبه شده استمكعب در نمونهبر حسب گرم در تن و  گرم بر متر عيار طلا  
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نيز مطابق ) Shape(و شكل ) Roundness(زن علاوه بر اندازه ذرات دو فاكتور گردشدگي محاسبات و

  .با جدول ذيل مورد استفاده قرار گرفته است

                                 

                                 

                                

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  اختصاري شامل سايز، شكل و گرد شدگي دانه هاي طلاراهنماي علائم :  1- 4شكل 

  

  هاي كاني سنگيننتايج حاصل از مطالعات نمونه - 1- 4-2

سنگين ه از پلاسرهاي زرمهر به روش كانيآبرفتي برداشت شد هايمطالعه و بررسي نمونه

  نتيت ها و با حضور و انتشار كاني مگدهد كه بيشترين حجم به بخش پرمغناطيس نمونهنشان مي

 برابر بخش مغناطيسي متوسط مي 2تا  5/1امغناطيس در اغلب نمونه هبخش پرحجم . اختصاص دارد

  از نمونه .شودمشاهده ميآلومينيم  روي و در اين منطقه پاراژنز عناصر آهن، تيتان، سرب، .باشد
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نوع كاني   25ـ  30به طور متوسط در هر ايستگاه تعداد  ،هاي سنگين برداشت شده در منطقهكاني 

 سنگين در سه بخش خاصيت مغناطيسي قويمطالعه هر نمونه كاني. ه استگرديدسنگين شناسايي 

(AA) خاصيت مغناطيسي متوسط ،(AV)  و بخش غير مغناطيسي(NM) اهم كاني. شود نجام ميا -

 به ترتيب فراواني  AVو در بخش  وتيتانومگنتيت در ورقه ذكر شده شامل مگنتيت AAهاي بخش 

و  كروميت ،ايلمنيت گارنت، ،آمفيبول پيريت اكسيد، ،اليژيست ليمونيت، ،پيروكسن شامل هماتيت،

به ترتيب فراواني  شامل   NMهاي شاخص در بخش كاني.باشدميكلريت و بيوتيت مقادير كمي 

كسن، روتيل، لوكو ،اسپينل ،مارماتيت ،اسميت زونيت  اسفالريت باريت، ،طلا ،آپاتيت، سافير زيركن،

   .باشدو مقادير جزئي پيريت و غيره ميآناتاز  اسفن،

  

  هاي كاني سنگين شرح نمونه -1- 1- 4-2

  :طلا - 1

. ايستگاه  مشاهده نگرديد115هاي برداشت شده، اين كاني درنمونه مورد مطالعه از در محدوده       

 2058- 3ذره، 49ي حاو 2056-2ذره ،   19حاوي  2039-3ذره،  62حاوي  2037-4هاي ايستگاه

   ذره و ايستگاه 20حاوي  2050-4و 2049-3هاي ذره، ايستگاه 44حاوي  2050- 5ذره،  48حاوي 

 ،2064-1هاي ذره وايستگاه 18حاوي  2029 -  2035،5 - 5هاي ذره وايستگاه 19حاوي  2058- 1

ه طلا ذر13حاوي  2074 - 4، 2054- 3، 2045- 3هايذره و ايستگاه 15حاوي  4-2053 ،2054- 2

اين ذرات  به اشكال . ذره مشاهده گرديد 12-1ها اين كاني د ر حدود بوده است و در ساير ايستگاه

و  ميليمتر 2ميكرون تا  30اي، كروي و دندريتي با اقطار متوسطي از ، اسفنجي، فيلمي، صفحهلامپي

ذرات طلا با افزايش مقادير رسد انتشار بنظر مي .دار شناسايي گرديدندزاويه با گردشدگي كامل ونسبتاً

رسد انتشار ذرات طلا با افزايش بنظر مي. آهن و پيريت اكسيد همبستگي مستقيمي داشته باشد

  . مقادير آهن و پيريت اكسيد همبستگي مستقيمي داشته باشد
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ا مراجعه به جدول گرم در تن و مقايسه اجمالي بين مقادير هماتيت، مگنتيت و پيريت اكسيد با ب

هاي آهن و ذرات طلا توان همبستگي نسبي بين مقادير بدست آمده از كانيار ذرات بالاي طلا ميانتش

  .را مشاهده كرد

   :)لعل(اسپينل- 2 

اسپينل (سفيد، آبي ) اسپينل ياقوتي(هاي قرمز هاي قيمتي است كه به رنگاسپينل از كاني          

ايستگاه  ازاين برگه،  97در .شود اي و سياه ديده مي هقهو) كلرور اسپينل(، سبز )سافيري يا ياقوت كبود

  . گزارش گرديد) از نوع سبزرنگ( اين كاني 

  :  سافير  - 3

-اي از اين كاني ارزشمند كه يكي از انواع كروندومها  مقادير قابل ملاحظهدر تمامي ايستگاه            

- 2هاي نامند كه ايستگاها ياقوت ميهاي قرمز رنگ ركروندوم. هاي آبي  رنگ است مشاهده گرديد

اين كاني را از عهد باستان تاكنون . حاوي يك ذره ياقوت بودند2073- 4-2072،3، 3-2066،  2065

هاي آذرين در سنگ "ها معمولاكروندوم. دهندفاده قرار ميمورد است) جواهر(به عنوان سنگ قيمتي  

هاي شوند و گاهي اوقات در سنگها ديده مييتها و نفلين سينسيليكاته غيراشباع مانند سينيت

  .شونددگرگوني نيز مشاهده مي

در منطقه مذكور، همراهي اسفن، . شودهاي كبالت، كروم و تيتان يافت ميبا اكسيد اين كاني معمولاً         

  .افزايدزايي منطقه ميايلمنيت، كروميت و تيتانومگنتيت به ارزش كاني

  :سينابر-4

- 1،  2084 -2052،3-2هاي در ايستگاه ،برداشت شده هايمورد مطالعه از نمونه هدر محدود

همراهي اين كاني با طلا و سافير . ذره گزارش گرديد 1اين كاني به تعداد  2013- 1، 2-1109، 2095

  .باشدمي ترمالاپي يتيپ طلادهنده هاي مذكور حائز اهميت است و نشاندر ايستگاه
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  :ت گالن وپيري - 5

معرف نواحي اميد  ترين كاني سرب وپيريت به دليل راهنما ووجود گالن به عنوان شاخص   

همراهي  2049- 5در ايستگاه . باشداهميت منطقه مورد مطالعه مي دهنده ارزش وبخش معدني نشان

-5 ،2048-1 ،2015-2016،5-1 ،2009 - 5اي ههدر ايستگا و هاي سرب مانند گالن وپيريتكاني

2049، 1-2052 ، 2- 2052 ،3- 2064، 5 -2072،1-2073 ،1 -1104،2-1102،2-2008،          

2 -2031،4 -2049 ،b  -2 -2006 ،2-2085 ،1 -2088 ايههدر ايستگا ووجود پيريت به تنهايي      

   .دنافزايي بر ارزش اقتصادي منطقه ميگوجود گالن به تنهايي هم 2031 - 2011،1- 3

  :هاي خانواده سربكاني-6

كاني گالن به عنوان  ،هاي خانواده سرباز كاني ؛در محدوده مورد مطالعه ازنمونه برداشت شده

تيت پيرومورفيت، سروزيت، ليتارژ، ماسيكو، هاي منيايستگاه و كاني 3ترين كاني اين گروه در شاخص

  . ا مشاهده گرديدههايستگاوولفنيت و استولزايت در اكثر 

  :هاي خانواده رويكاني-7

هاي كاني ،هاي خانواده روياز كاني ؛هاي برداشت شدهدر محدوده مورد مطالعه از نمونه

هاي خانواده سرب مشاهده ا به همراه كانيههايستگااسفالريت، مارماتيت و اسميت زونيت در اكثر 

  .نظير عناصر سرب و روي درمنطقه وجود داردساز هاي كانساركاني ازرخنمون ضعيفي . گرديد

  :باريت-8 

هاي هايي است كه در معرفي نواحي اميدبخش توسط مطالعات كانياين كاني از جمله كاني

ا ههايستگادرمحدوده مورد مطالعه در اكثر  كاني اين. نمايدسنگين نقش قابل توجهي را ايفا مي

  .داده است به خود اختصاصرا  )NM( دهنده بخش غير مغناطيسيبيشترين حجم كاني تشكيل

   :روزهفي- 9

  رنگ. شوده به شكل آمورف در طبيعت ديده ميهايي زينتي است كاين كاني از جمله كاني
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. شوديها ديده ماي شكل درداخل شكاف سنگخالص آبي در فيروزه كم بوده وبه صورت گرد يا قلوه

  .مشاهده گرديد2050-3اين كاني در ايستگاه 

   :مالاكيت-10

 2055،- 2 2054 -3، 2050- 3، 2060-3هاي ت در ايستگاهمالاكي ،هاي خانواده مساز كاني

همراهي مالاكيت با طلا در . گرديد مطالعه4-2057، 2001- 3، 2073 -4، 2-2067، 3-2058،

  .باشدهاي فوق نيز حائز اهميت ميايستگاه

  :هاساير كاني 

لوكوكسن، هاي زيركن، آپاتيت، روتيل، هاي شناسايي شده به ترتيب انتشار كانيساير كاني

با (هاي سبك ، كاني)باشندهاي دگرگونه ميديستن، آندالوزيت، كياستوليت كه معرف سنگ( اسفن،

هاي هماتيت، و كاني) بخش غيرمغناطيسي( NMدر قسمت )....   89/2مخصوص كمتر از وزن

يلمنيت، ژيست، ا  پيروكسن، ليمونيت، پيريت اكسيد، اپيدوت، گارنت، آمفيبول، كلريت، بيوتيت، الي

  بخش مغناطيس متوسط و كاني مگنتيت وتيتانومگنتيت درقسمت  )AV(گوتيت، كروميت درقسمت 

)AA  (ت معرف ليتولوژي پيروكسن و آپاتيهاي هماتيت، وجود كاني .باشدبخش مغناطيس قوي مي

  .باشدولكانيكي از نوع  پيروكسن آندزيتي مي
  

   Oriention surveyظور آناليز طلارسوبات به منن جزء بهتريمطالعه تعيين  -4-3

ها كه به روش شيميايي برداشت گرديد هاي رسوب چاهكانتخاب بهترين سايز براي آناليز نمونه   

 23رسوب تعداد  يهابه منظور تعيين بهترين جز نمونه. داراي اهميت به سزايي در اين مطالعات است

ا به لحاظ تعداد ذره طلا بهترين نتايج را بدست هسنگين آنچاه مختلف كه نتايج كاني 6نه از نمو

 2056،  2050، 2038، 2037، 1111هاي هاي منتخب شمارهموقعيت چاه .آورده است انتخاب گرديد

   .شودديده مي 2- 4 در تصوير 2058، 
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ها و عمق هاي برداشت شده از متراژهاي انتخاب شده و بطور كلي با توجه به پراكندگي چاهعمق نمونه

ناسب و بي ها را جامعه آماري متايي نمونه 23) جامعه(توان اين گروه سنگين ميها و نتايج كانينمونه

    :بندي در چهار گروه مختلفسايز دانه. غرضي دانست

      A  (80+60-        مشB  (100+80  -        مشC  (120+100 -     مشD ( مش120زير  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  به منظور مطالعات تعيين بهترين جزءپراكندگي موقعيت چاهك هاي انتخاب شده  :  2- 4  تصوير
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  Fire Assayبه روش  مطالعات تعيين بهترين جزء رسوب ينمونه هاي  طلا زيآنال جينتا: 1- 4جدول 
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را ppm 88 ،50 ،129تعداد سه نمونه با عيارهاي ) -60+80(شود در بخش همانطور كه مشاهده مي

ها و تعداد با توجه به نتايج اين بخش نسبت به سه بخش ديگر تمركز طلا در نمونه. دهدنشان مي

 ppm   1405 ،668(مش چهار نمونه با عيارهاي ) - 80+100(در جزء . هاي طلا دار كمتر استنمونه

  .مشخص كننده بالاترين بخش عيارهاي بدست آمده است) 1175، 4318،

داراي عيار قابل ) ppm  506 ،14 ،673 ،3117(مش باز چهار نمونه به ترتيب ) -100+120( ء در جز

عيارتري نسبت به ديگر بخش پر) -80+100(ها بعد از جزء اين بخش از نمونه. باشندوجهي ميت

عيارتري نسبت به ديگر بخش پر) -80+100(ها بعد از جزء در اين بخش از نمونه. باشدها ميبخش

پنج . شودرين بخش از اين مطالعات محسوب ميمش كه ريزت 120در بخش زير . باشدها ميشبخ

باشد كه به لحاظ تعداد نمونه عياردار داراي عيار مي ) ppm 57 ،686 ،354 ،984 ،471( نمونه به ترتيب 

مش ) -80+100(از سه جزء ديگر نتايج بهتري دارد ولي متوسط عيار اين پنج نمونه بعد از  دو بخش 

 ممكنبا در نظر گرفتن اهداف اكتشافي اين پروژه كه تعيين ذخيره . مش قرار گيرد) -100+120(و 

شناسايي اين تفكيك هدف . كانسار پلاسري است بايستي جزء قابل تفكيك و پر عيار انتخاب گردد

ها مشر حد واسط ها دتفكيك رسوبات در مطالعات فرآِوري است و از آنجائيكه تفكيك نمونه جزء قابل

پذير نيست پس بايستي فقط نسبت به بالا يا پايين در مرحله فرآوري به آساني امكان )- 60+80مثلاً (

هاي شامل نمونه -80+100رسد سايز از اينرو گرچه بنظر مي. اب گردندها انتخيك سايزالك نمونه

باشند از اينرو سايز عيار مناسب مي ريزتر نيز داراي بنديدانهپرعيارتري است ولي با توجه به اينكه 

هاي رسوب برداشت شده از ديواره و كليه نمونه تعيين گرديدمش انتخاب نهايي اين مطالعات  -80

مش عبور داده شد و زير الك  -80از الك  ،ها پس از قرار گرفتن در كوره به منظور خشك شدنچاه

  .ليز مقدار طلا شدبه منظور آنا  Fire assayمش روانه آزمايشگاه  -80
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  هاي آنومالمشخصات چاه -4-4

  2050مشخصات چاه شماره  4-4-1-1 

نمونه شياري به  5. متري حفر گرديد 10اين چاه در بستر كبير رودخانه حفر شده و تا عمق 

. مونه اشاره شده استمتر از ديواره چاه برداشت گرديده و در جدول ذيل به مشخصات هر ن 2فواصل 

ها حاوي انتشار طلاي آزاد بوده و بيشترين تعداد ذرات طلاي قابل شناسايي در حد فاصل نمونه تمامي

باشد همچنين بيشترين تعداد ذره ياقوت قابل تشخيص نيز به ذره مي 44متر به تعداد  10تا  8 عمق

  .ذره در اين عمق شناسايي شده است 28ميزان 

لازم به .ذره رسيده است 20ميزان ذرات طلاي آزاد به متري  8تا  6در نمونه برداشت شده از عمق 

گرم در تن مگنتيت به  4176مقدار . باشدمي 4/19ع ميانگين ذرات طلا در اين چاهذكر است مجمو

لاي مشاهده ذرات ط. متري بوده است 10تا  8، متعلق به عمق متغير در اين چاهعنوان بالاترين ميزان 

دار مشاهده گرد شده و زاويه، نيمهه اشكال لامپي با گردشدگي كاملب برداريشده در اين محل نمونه

ميكرون  120ميكرون بوده ليكن قطر ذرات طلا با قطر  100-500قطر ذرات طلا بين . اندشده

     .دفراوانترن

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    

cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm  
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cb:30%,pe:20%,sa:20%,cy:30 10 55 0.732114.1810 3.51 0-2 2050-1 

cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20 < 40 0.67 21104 1.29 2-4 2050-2 

cb:10%,pe:35%,sa:40%,cy:15 < 80-90 13.09 3805.532 2.53 4-6 2050-3 

cb:15%,pe:40%,sa:40%,cy:5 < 35-40 1.32 3835.2820  6.37 6-8 2050-4 

cb:20%,pe:30%,sa:40%,cy:10 < 28 11.9 4176.944 67.55 8-10  2050-5 

  ) 678800،  3902000 (به مختصات  2050مشخصات چاه شماره  2-4جدول        
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  2058مشخصات چاه شماره  4-4-1-2

رسوبات اين  .حفر شده است) بستر صغير(متر در بستر كنوني رودخانه  10با عمق  2058چاه 

     اندايش يافته و ذرات دانه ريزتر شدهافز ،يكنواخت بوده و با افزايش عمق گردشدگي بخش تقريباً

حال  ذره طلاي آزاد شناسايي شده و 19متري  2در نمونه برداشت شده در عمق صفر تا ). 3-4جدول(

ذره  48متري به تعداد  6تا  4 آنكه بيشترين تعداد ذرات طلاي آزاد قابل شناسايي در حد فاصل عمق

طلا به اشكال لامپي  ذرات .ذره سفير مشاهده شده است 31علاوه بر اين در اين عمق تعداد . باشدمي

در اين چاه . اندشدهگردشدگي كامل مشخص  ميكرون و با 150اي و با اقطار متوسطي از و كمتر ورقه

ت بالاترين عيار را در بين گرم در تن مگنتي 1485متر است و با دارا بودن  8تا  6نمونه متعلق به عمق 

  . ها داراستنمونه

  

  

    ) 678800،  3901000( به مختصات  2058چاه شماره  3- 4جدول 

  

  

  

  2037مشخصات چاه شماره  4-4-1-3

Grain size (Logging 

study) 
Fire 

Assay  Heavy Minerals Results  
  

cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-
1000mm  
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cb:20%,pe:35%,sa:35%,cy:10 185 73 10.22 245.33 19 4.93 0-2 2058-1 

cb:30%,pe:25%,sa:25%,cy:20 263 48 10.67 3359.9 48 5.47 4-6 2058-3 

cb:10%,pe:40%,sa:40%,cy:10 1.2 35 .44 1485.12 4 1 6-8 2058-4 

cb:10%,pe:40%,sa:40%,cy:10 < 60 .57 952 4 1.29 8-10 2058-5 
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نمونه طبق  4، متر 2و از ديواره چاه به فواصل  شده متري حفر 8تا عمق  2037چاه شماره 

 8ا ت 6بيشترين تعداد ذرات طلاي آزاد مطالعه شده مربوط به عمق . جدول برداشت گرديده است

 .محاسبه شده است ppb 6باشد در حاليكه عيار طلاي اين نمونه در آناليز ذره مي 62متري و ميزان 

 125-500قطر ذرات طلا بين . انداي و گردشدگي خوب بودهورقهي ذرات طلا بيشتر داراي اشكال لامپ

ها بالاترين در بين اين نمونه. ترندن فراوانميكرو 150ميكرون متغير است ليكن ذراتي با قطر متوسط 

  . متري است 4تا  2گرم در تن بوده كه نمونه برداشت شده متعلق به عمق  4623عيار مگنتيت 

لابي در اين بخش قطعات ودخانه حفر شده و به دليل نهشت رسوبات سياين چاه در بستر كبير ر

 عمقدهد كه در جدول زير به سايز ذرات در هر بخش زيادي از رسوبات را تشكيل مي، درشت و رس

 .اشاره شده است

  

  

  ) 678900،  3901600( به مختصات  2037مشخصات چاه   4- 4جدول 

  

  

  2056مشخصات چاه شماره  4-4-1-4

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    

cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm  
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cb:20%,pe:30%,sa:30%,cy:2044 _ _ 6084 3 pts 0-2 2037-1 

cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:205 _ _ 4623.84 4 pts 2-4 2037-2 

cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20148 20 10.67 1224 5 1.03 4-6 2037-3 

cb:10%,pe:40%,sa:40%,cy:106 32 25.6 2970.24 62 61.76 6-8 2037-4 
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متر از ديواره چاه برداشت  2نمونه شياري به فواصل  5متر بوده و  10،  2056عمق چاه 

لازم به ذكر است اين چاه در بستر . گرديده است كه در جدول ذيل مشخصات هر نمونه آمده است

  .شوندريزتر ميا افزايش عمق ذرات به تدريج دانهحفر شده و ب) ربستر صغي(ي رودخانه  نكنو

همان طور كه . ذره پراكندگي نشان داده است  2و 12، 49، 8انتشار طلاي آزاد با افزايش عمق به ترتيب 

نيز در و متري قابل شناسايي بوده  4تا  2پيداست بيشترين تعداد ذرات طلاي آزاد در حد فاصل عمق 

  .ذره اليژيست مطالعه شده است 2اين عمق 

ميكرون  160طر متوسط برداري لامپي شكل بوده و گردشدگي خوب با قذرات طلا در اين محل نمونه

 6تا  4 متري و 5تا  2ذره در حدفاصل عمق  29بيشترين تعداد ذره سفير به ميزان . باشدرا دارا  مي

 6تا  4گرم در تن متعلق به عمق  4917اكثر عيار مگنتيت به ميزانحد. متري قابل تشخيص است

  .متري است

  

  ) 678800،  3901200( به مختصات  2056مشخصات چاه   5- 4جدول 

  

  

  1110مشخصات چاه شماره 4-4-1-5

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    

cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm  
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cb:30%,pe:30%,sa:25%,cy:15 97 29 3.4 734.4 8 .77 0-2 2056-1 

cb:30%,pe:30%,sa:25%,cy:15 < 59 12 115.2 49 57.9 2-4 2056-2 

cb:10%,pe:40%,sa:30%,cy:10 57 72 14.3 4917.86 12 2.76 4-6 2056-3 

cb:5%,pe:40%,sa:40%,cy:15 < 35 4 204.8 2 0.77 6-8 2056-4 

cb:5%,pe:40%,sa:40%,cy:15 < 41 0.36 186.18 0 0.7 8-10 2056-5 
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متر  10سنگ حفر آن تا عمق  متر دستي حفر شده و بدليل سختي 8تا عمق  1110چاه 

هاي نمونه .بستر كبير قرار گرفته استمحل اين چاه بين بستر كنوني رودخانه و . پذير نشدامكان

ميانگين ذرات طلا در اين . باشدذره طلا مي 15متري داراي  6تا  4و  4تا  2مربوط به عمق حد فاصل 

. باشدگرد شده مياراي اشكال پليتي و لامپي و نيمهذره محاسبه شده است و اين ذرات د 117چاه 

  .بوده استمتري  6تا  4عمق  گرم در تن متغير به عنوان بالاترين ميزان متغير متعلق به 5530مقدار 

  

  

  ) 678800،  3901850( به مختصات  1110مشخصات چاه   6- 4جدول 

  

  

 

 

 
 

  

  

 

  1059مشخصات چاه شماره  4-4-1-6

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    

cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm  
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cb:30%,pe:30%,sa:20%,cy:20 10 Not study 1404 5 0.5 0-2 1110-1 

cb:25%,pe:30%,sa:30%,cy:15 10 Not study 3454.69 5 5.09 2-4 1110-2 

cb:20%,pe:30%,sa:40%,cy:10 10 Not study 5530.91 15 8.77 4-6 1110-3 

cb:20%,pe:30%,sa:40%,cy:10 10 Not study 3042 pts 0.5 6-8 1110-4 
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متر از  2نمونه به فواصل  3و  بودهبرداري نمونه و عمليات حفاريقابل متر  6 تا عمقچاه اين 

ن ذرات طلاي بيشتري. ديواره چاه برداشت گرديده كه مشخصات هر نمونه در جدول ذيل آمده است

از نمونه برداشت شده . متر تعلق دارد 2ذره بوده كه به عمق حد فاصل صفر تا  27قابل شناسايي آزاد 

هاي اين چاه كه بالاترين مقدار در بين نمونه گرم در تن مگنتيت آمده 6364متري ،  4تا  2  از عمق

  .است

   

  

  ) 67900،  3901650( به مختصات  1059مشخصات چاه  7- 4جدول 

  

  

  

  

  
  

  

  

   1107رهمشخصات چاه شما 4-4-1-7

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    

cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm  
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cb:20%,pe:35%,sa:25%,cy:20    1029.6 27 1.93 0-2 1059-1 

cb:10%,pe:35%,sa:30%,cy:25    6364.8 5 0.5 2-4 1059-2 

cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20    4095 1 0.5 4-6 1059-3 
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متري  6در مرز بستر كبير و بستر صغير حفر شده است اين چاه تا عمق  1107چاه شماره  

بيشترين  .متري برداشت گرديده است 2نمونه از ديواره چاه به فواصل  3قابل حفر دستي بوده بنابراين 

باشد و اين ذرات داراي اشكال لامپي و ورقه بوده و نيمه ذره مي 17ات طلاي آزاد به تعداد تعداد ذر

ميانگين ذرات طلا در . اندمتري 2حد فاصل عمق صفر تا گردشده هستند همچنين قابل شناسايي در 

  .ذره محاسبه شده است 113اين محل به 

  
  

  

  ) 678900،  3902350( به مختصات  1107مشخصات چاه  8- 4جدول 

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  2054مشخصات چاه شماره  4-4-1-8

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    

cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm  
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cb:20%,pe:35%,sa:25%,cy:20 7 _ _ 4914 17 7.24 0-2 1107-1 

cb:10%,pe:35%,sa:30%,cy:25 7 _ _ 2263 12 0.5 2-4 1107-2 

cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20 < _ _ 5091.84 5 0.5 4-6 1107-3 
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نمونه شياري به فواصل  4است و  بودهبرداري نمونه و عمليات حفاري ي قابلمتر 8 تااين چاه 

  .تمتر از ديواره چاه برداشت گرديده است كه در جدول ذيل مشخصات هر نمونه آمده اس 2

دهنده نشانمتشكل از قطعات درشت و ريز بوده و  اين چاه در بستر كبير رودخانه حفر شده و عمدتاً

ذره پراكندگي نشان  13و15و  6متري به ترتيب 6تا عمق  انتشار ذرات طلا. باشدشرايط سيلابي مي

ذرات بيشتر به  اين. باشدمتري مي 4تا  2شده مربوط به عمق دهد و بيشترين ذرات طلاي مطالعه مي

بيشترين عيار مگنتيت نيز . اي بوده و گردشدگي خوبي را به نمايش گذارده استشكل لامپي و ورقه

  . باشدگرم در تن مي 4228ست و ميزان آن متري بوده ا 4تا  2مربوط به عمق 

  
  

  

  ) 678800،  3901400( به مختصات  2054مشخصات چاه  9- 4جدول 

  

  

  

  2027مشخصات چاه شماره  4-4-1-9

متري قابل حفر  6اين چاه در بستر كنوني رودخانه يا بستر صغير حفر شده و تنها تا عمق 

  . نمونه از اين محل برداشت شده است 3بنابراين . دستي بود

Grain size (Logging study) Fire 
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cb:20%,pe:30%,sa:30%,cy:20 6 59 0.88 2403.49 6 1.68 0-2 2054-1 

cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20 < 85 0.84 4248.3 15 2.7 2-4 2054-2 

cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20 < 57 1 512 13 1.93 4-6 2054-3 

cb:10%,pe:40%,sa:40%,cy:10 < 30 0.31 147.69 0 0 6-8 2054-4 
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. باشدذره مي 23متري و ميزان  6تا  4ق العه شده مربوط به عمبيشترين تعداد ذرات طلاي آزاد مط

. ذره سفير مشاهده شده است 65متري نيز  4تا  2در عمق . اندشده گردلامپي شكل و نيمه اين ذرات

  .متري تعلق دارد 2گرم در تن بوده و به عمق صفر تا  3871بالاترين عيار مگنتيت 

  

  

  )679000،  3900900(به مختصات  2027مشخصات چاه  10- 4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  2045مشخصات چاه شماره  4-4-1-10

در اين بخش قطعات ريز و . متر حفر شده 10در بستر كبير رودخانه به عمق  2045چاه شماره 

منطقه عه شده در اين نمونه مطال 5از . درشت حجم زيادي از رسوبات را به خود اختصاص داده است

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    
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cb:30%,pe:30%,sa:25%,cy:15 73 _ _ 3534.51 6 2.21 0-2 2027-1 

cb:30%,pe:30%,sa:25%,cy:15 9 65 .56 1402.04 65 1.26 2-4 2027-2 

cb:10%,pe:40%,sa:30%,cy:10 < _ _ 2882.88 23 4.24 4-6 2027-3 
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بيشترين تعداد ذرات طلاي آزاد قابل ). 11- 4جدول (حاوي انتشار كانه طلا بوده است ها تمامي نمونه

اين ذرات اشكال پليتي، لامپي و . باشدمتري مي 4تا  2ط به عمق حد فاصل ذره مربو 23شناسايي 

شده از عمق حد فاصل  لازم به ذكر است در نمونه برداشت. اندگرد شدهريتي داشته و بيشتر نيمهدند

   گرم 7013بالاترين عيار مگنتيت . ذره سفير قابل شناسايي است 54ذره طلا و  13متري نيز  6تا  4

  .اختصاص دارد 2045-1در تن بوده كه به نمونه 

  
  

  

  )678900،  3900800 (به مختصات 2045مشخصات چاه  11- 4جدول 

  

  

  

  1111مشخصات چاه شماره  4-4-1-11

متر عمليات حفاري نمونه  12اين چاه در حاشيه بستر كبير رودخانه حفر شده و اين چاه با 

طور همان .متري برداشت گرديده است 2نمونه از ديواره چاه به فواصل  6برداري شده است بنابراين 

ار طلاي آزاد بوده و بيشترين تعداد ذرات ها حاوي انتشآمده است تمامي نمونه 12- 4 كه در جدول

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    
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cb:30%,pe:40%,sa:20%,cy:10 51 _ _ 7013/07 8 2.1 0-2 2045-1 

cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20 14 _ _ 4977/82 23 7/9 2-4 2045-2 

cb:10%,pe:40%,sa:35%,cy:15 6 54 6/18 1632 54 3/51 4-6 2045-3 

cb:10%,pe:40%,sa:35%,cy:16 137 _ _ 4326/4 4 0.5 6-8 2045-4 

cb:5%,pe:35%,sa:40%,cy:20 6 _ _ 3594/24 5 0.5 8-10 2045-5 
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ذره  5/10ميانگين ذرات طلا در اين چاه . باشدذره مي 21متري و به ميزان  8تا  6طلا مربوط به عمق 

. اندگرد شدهلامپي  شكل بوده و نيمه لازم به ذكر است كه اين ذرات پليتي و .محاسبه شده است

 6تا  4بالاترين ميزان مگنتيت در اين چاه متعلق به عمق  گرم در تن مگنتيت به عنوان 5140مقدار 

   .متري بوده است

  

  

  

  ) 678900،  3901850( به مختصات  1111مشخصات چاه  12- 4جدول 

  

  

  

  2039ه شماره مشخصات چا 4-4-1-12

شوند و به ريز و درشت در كنار كوير ديده مياين چاه در بستر كبير رودخانه جايي كه رسوبات 

نمونه از ديواره چاه برداشت گرديده كه مشخصات آن در جدول ذيل  3متر حفر شده است و  6عمق 

از  .نشان داده است ذره پراكندگي 19و  1و 4انتشار طلاي آزاد با افزايش عمق به ترتيب . آمده است

  .گرم در تن مگنتيت بدست آمده است 4811ذره طلاي آزاد و  1متري و  6تا  4نمونه عمق

Grain size (Logging study) Fire 
Assay Heavy Minerals Results    
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cb:30%,pe:30%,sa:20%,cy:20 28 _ _ 3346.2 6 0.5 0-2 1111-1 

cb:25%,pe:30%,sa:30%,cy:15 < _ _ 1460.16 7 0.5 2-4 1111-2 

cb:20%,pe:30%,sa:40%,cy:10 < _ _ 5140.8 3 0.5 4-6 1111-3 

cb:20%,pe:30%,sa:40%,cy:10 < _ _ 6406.4 21 10.62 6-8 1111-4 

cb:20%,pe:40%,sa:30%,cy:10 _ _ _ 4219.09 13 6.58 8-10 1111-5 

cb:30%,pe:40%,sa:20%,cy:10 _ _ _ 4946.76 13 7.29 10-12 1111-6 
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حداكثر مقدار ( ي اوليژيست و هماتيت بوده استلازم به ذكر است هر سه نمونه اين چاه حاوي كان

   .)ستگرم در تن ا 2053گرم در تن و حداكثر مقدار هماتيت  300اوليژيست 
  

  

  

  ) 678900،  3901400( به مختصات  2039مشخصات چاه  13- 4جدول 

  
  
  

  

  

  

  

  2072مشخصات چاه شماره  4-4-1-13

 )14-4( نمونه طبق جدول 5، متر2فر شده و از ديواره چاه به فواصلمتري ح10تا عمق  2072چاه 

 8تا  6ها بيشترين تمركز عنصر طلا را در عمق نمونه Fire Assayعات النتايج مط. برداشت گرديده است

 4تا  2متعلق به حد فاصل عمق  2072-2نمونه  در. است ppb 320آن  متري نشان داده كه ميزان 

متعلق به  ppb 350كه بيشترين عيار بدست آمده محاسبه شده است در حالي ppb 44متري عيار طلا 
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cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm 
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0-2 
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_ 
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14 cb:20%,pe:35%,sa:25%,cy:20 
 

2039-2 
 

2-4 0.5 1 
 

3032.64 
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5 cb:10%,pe:35%,sa:30%,cy:25 
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4811.89 
 

_ 
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17 cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20 
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. ميزان پراكندگي ذرات طلاي آزاد برداشت شده از اين چاه بسيار محدود است .باشدمي 2072-4نمونه 

  . باشدمتري مي 6تا  4كه مربوط به عمق  ذره بوده 12بيشترين تعداد ذرات سفير 

  
  

  

  ) 3898900،   678750(به مختصات  2072چاه شماره مشخصات  14- 4جدول 

  
  
  
  
  
  

  2041مشخصات چاه شماره  4-4-1-14

بيشترين . نمونه طبق جدول از آن برداشت گرديده است 5متري حفر شده و 10اين چاه تا عمق 

باشد همچنين ذره مي 9متري به تعداد  8تا  6ق طلاي آزاد قابل شناسايي در حد فاصل عمتعداد ذرات 

عيار . لازم به ذكر است. نشان داده است ppb 365عيار طلا در اين عمق را  Fire Assayنتايج مطالعات 

ن چاه با نتايج آنومالي اي .محاسبه شده است ppb 332متري  6تا  4متعلق به عمق  2043طلا در نمونه 

انگيز است و علت آنرا شايد بتوان با قرارگيري صد متري از آبراهه اصلي تعجب برتوجه به فاصله حدود يك

  .در مسير قديم آبراهه تفسير كرد

 
Heavy Minerals Results 

Fire 

Assay 
Grain size (Logging study) 

S
am

ple N
o 

D
ep

th
 

G
old

 (P
P

m
) 

G
old

 (C
ou

n
t) 

M
ag (P

P
m

) 

S
app

hire (P
P

m
) 

S
app

hire (C
ou

n
t) 

G
old

 (p
p

b
) 

cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm 

2072-1 0-2 1 2 256 0.27 25 3 cb:30%,pe:40%,sa:20%,cy:10 
2072-2 2-4 2 2 740 10 79 44 cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20 

2072-3 4-6 2 3 740 12 92 4 cb:10%,pe:40%,sa:35%,cy:15 

2072-4 6-8 1 1 80 7 40 350 cb:10%,pe:40%,sa:35%,cy:15 

2072-5 8-10 1 5 370 0.5 20 3 cb:5%,pe:35%,sa:40%,cy:20 
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  ) 3901700،  679000(به مختصات  2041مشخصات چاه شماره  15 - 4جدول 

  

  

  

  

  2044مشخصات چاه شماره  4-4-1-15

ور كه در جدول همان ط. متر در بستر كبير رودخانه حفر شده است10به طول  2044چاه شماره 

سنگين پراكندگي ذرات طلاي آزاد محدود داشت شده از اين چاه به روش كانيهاي برآمده است در نمونه

 هايلاترين عيار طلا را در بين نمونهمتر با 2تا  0مربوط به عمق  2044-1بوده است و حال آنكه نمونه 

ييد ا تأهاي اين چاه آن رليكن ديگر نمونه. به خود اختصاص داده است  Fire Assayآناليز شده به روش 

  .نكرده است
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Not study 332 cb:10%,pe:40%,sa:35%,cy:15 

2041-4 
 

6-8 
 

0.5 9 5365 
 

Not study 365 cb:10%,pe:40%,sa:35%,cy:15 
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  ) 3900900،  678900(به مختصات  2044مشخصات چاه  16- 4جدول 

   

  

  

  

  

  

  
  
  
  2092مشخصات چاه شماره  4-4-1-16

متر از ديواره چاه  2نمونه به فواصل  5برداري شده و متر عمليات حفاري نمونه 10اه با اين چ

اين چاه در بستر كنوني رودخانه . ده استبرداشت گرديد كه مشخصات هر نمونه در جدول ذيل درج گردي

هاي مطالعه شده در نمونه. شده است يكنواخت و گرد و بستر صغير حفر شد و رسوبات اين بخش تقريباً

ها ذرات سفير به وفور به محدود بوده ليكن در تمامي نمونه سنگين ميزان طلاي آزاد بسياربه روش كاني

. متري قابل شناسايي است 4تا  2سفير در حد فاصل عمق  خورد و بيشترين تعداد ذراتچشم مي

  . متري است 2تا  0گرم در تن متعلق به عمق  1560حداكثر عيار مگنتيت به ميزان 
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cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm 

2044-
1 

0-2 0.5 5 6869 _ _ 879 cb:30%,pe:40%,sa:20%,cy:10

2044-
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2-4 0.5 6 3654 _ _ 4 cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20

2044-
5 

8-10 1 2 1496 _ _ 4 cb:5%,pe:35%,sa:40%,cy:20 
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دار بودند اما تعيين نمونه اگرچه تمامي نمونه ها طلا  Fire Assayهاي  مطالعه شده به روش در نمونه

  .باشدطلا مي ppb 415ده داراي متري برداشت ش 6تا  4كه از عمق  3- 2092

  
  

  

  ) 3900772،  678852( به مختصات  2092مشخصات چاه  17- 4جدول 

  
  

  

   2020مشخصات چاه شماره  4-4-1-17

شده و از ديواره چاه به  حفر) بستر صغير(در حاشيه بستر كنوني رودخانه  2020چاه شماره 

داد ذرات طلاي آزاد مطالعه بيشترين تع. برداشت گرديده است18- 4 نمونه طبق جدول 5، متر2فواصل 

 ppb ميزان عيار طلا در اين عمق نيز به . باشدذره مي 18متري و به ميزان  4تا  2شده مربوط به عمق 

  .محاسبه گرديده است ppb 204متري  2تا  0برداشت شده  از عمق  2020-1رسيده و در نمونه  376
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cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm 

2092-1 0-2 1.54 2 1560.60 .68 13 14 cb:30%,pe:30%,sa:25%,cy:15 
2092-2 2-4 .83 3 933.69 .37 67 2 cb:30%,pe:30%,sa:25%,cy:15 
2092-3 4-6 0 0 688.5 .26 13 415 cb:10%,pe:40%,sa:30%,cy:10 
2092-4 6-8 .7 1 709.36 .31 20 3 cb:5%,pe:40%,sa:40%,cy:15 

 Heavy Minerals Results Fire Assay Grain size (Logging Study) 



 شركت مهندسين مشاور پارسي كان كاو                  سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور                 

                                                                                               ٧٠ 
                                                                                             

 مديريت امور اكتشاف -معاونت اكتشاف                                                                                            

  

  

  ) 3901600،  679000(به مختصات  2020مشخصات چاه  18- 4جدول 

  
  

  

  

  

  

  

  

   2049مشخصات چاه شماره  4-4-1-18

. متر برداشت گرديده است2نمونه به فواصل  5متري حفاري شده و  10تا عمق  2049چاه 

لازم . باشدذره مي 11متري به ميزان  6-8عمق بيشترين ميزان ذرات طلاي آزاد مطالعه شده مربوط به 

. نشان داده است  ppb 348ميزان عيار طلا در اين عمق را   Fire Assayبه ذكر است نتايج مطالعات 

گرم در تن بوده و  2754بالاترين عيار مگنتيت . ذره رسيده است 38تعداد ذرات سفر نيز در اين نمونه به 

  .متري تعلق دارد 4-6عمق به 
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cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm 

2020-1 0-2 0.5 2 3861 Not study 204 cb:20%,pe:35%,sa:25%,cy:20

2020-2 2-4 6.86 18 3328 Not study 376 cb:10%,pe:35%,sa:30%,cy:25

2020-3 4-6 0 0 1856 Not study 10 cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20

2020-4 6-8 0 0 1671 Not study 8 cb:5%,pe:25%,sa:50%,cy:20 

2020-5 8-10 0.5 1 514 Not study 10 cb:5%,pe:25%,sa:50%,cy:20 
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  ) 3902100،  678800( به مختصات  2049مشخصات چاه شماره  19- 4جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

   )حاصل از مطالعات نمونه هاي كاني سنگين( نتيجه گيري -4-4-2

جويي عنصر پي ، اسفن و تيتانومگنتيتروتيل ايلمنيت، لوكوكسن، هايبا توجه به فراواني كاني            

- بخش در آلومينيومجويي عنصر پي هاايستگاه دراكثر نين حضورسافير، اسپينل وكرندومو همچ تيتان

  .گرددپيشنهاد ميمورد مطالعه منطقه دستي بالا هاي

ها، هاي خانواده سرب و روي در نمونهو همچنين فراواني كاني وفور و درشت بودن كاني طلابه  نظر 

   .گردداثبات مي منطقه  اقتصادي توان

 گرددپيشنهاد ميهاي مورد مطالعه در نمونه) گرم در تن(دستيابي به مقادير دقيقتر طلا  منظور به

گيري اندازه ا با يكديگر مخلوط نموده و برايمغناطيسي ر، مغناطيس متوسط و غيربخش پرمغناطيس3

اسبه ميزان مقدار طلا به روش آناليز دستگاهي اقدام نمود و براساس نتايج بدست آمده اقدام به مح
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cb: cobble size:64-256mm 

pe: pebble size:2-64mm 

sa: sand size:0.01-2mm 

cy: clay size:0.003-1000mm 

2049-1 0-2 .82 3 758.63 .36 15 4 cb:30%,pe:40%,sa:20%,cy:10 

2049-2 2-4 1 2 969 1 0 12 cb:10%,pe:30%,sa:40%,cy:20 

2049-3 4-6 5 02 2754 1 0 < cb:10%,pe:40%,sa:35%,cy:15 

2049-4 6-8 1.61 11 2495.29 7.11 38 384 cb:10%,pe:40%,sa:35%,cy:16 

2049-5 8-10 6 12 1789 1 0 _ cb:5%,pe:35%,sa:40%,cy:20 
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هاي مورد گرم در تن هر نمونه خام نموده و در نهايت ميزان ذخيره احتمالي طلاي موجود در آبرفت

  .مطالعه محاسبه گردد

  

  )بندي نمونه، مشخصات دانهآناليز طلا+ سنگينكاني(جداول نتايج  -4-5

ي خوشه قبل از هاهاي مختلف برداشت شده از چاهايج نمونهبندي و مطالعه نت، دستهمقايسه

كه بتوان با درجه ، به طوريباشدها ميدر كنار هم قرار گرفتن كليه دادههر چيز نيازمند مرتب شدن و 

وجود . هاي مختلف و در پي آن تفاسير مختلف را بر پايه آن ايجاد نمودي مبناي تهيه نقشهفاعتماد كا

-سنگين بهمراه نتايج هندسي چاهت كانيبا وجود اطلاعا هاي بدست آمده خصوصاًدادهقرارگيري كليه 

ميسر نيست از اينرو در اين  سطر باشد 550ها و غيره به آساني در يك جدول كه داراي حداقل 

ها فقط استفاده شده است و كليه اطلاعات ديگر با استفاده از شاخصه) ترينمهم(سازي از بهترين مرتب

  .باشديپيوست قابل مراجعه م  درمنابع اصلي اطلاعات 

  .انداطلاعات اصلي را در خود جاي دادههاي دوازده گانه به شرح ذيل در جدول نتايج ستون

اند برداري قرار گرفتههايي كه مورد نمونهدر اين ستون نام چاه):  Well No(ستون شماره چاه ) الف

و كوچكتر از  1000هاي بيش از د كه شمارهباش، چهار رقمي ميهاشماره اين چاه. ذكر شده است

  .هاي جديد استمربوط به چاه 2000هاي بيش از هاي قديم و شمارهآن مربوط به چاه 2000

ها بر مبناي سيستم مختصات در اين دو ستون مختصات چاه):  XX , YY( ستون مختصات ) ب

UTM  آورده شده است) شمالي 40زون (به صورت متريك.  

تا  8متر تا حداكثر  2تا  0عمق نمونه نوشته شده است كه از  در اين ستون):  Depth(عمق نمونه ) ج

  .بصورت شياري برداشت گرديده استمتر  12تا  10ها به متر و در بعضي چاه 10

با توجه به يكسان بودن نام چاه كه  - شماره نمونه عبارتست از شماره):  Sample No( شماره نمونه ) د

. دتوان از روي شماره نمونه عمق آنرا براحتي محاسبه نموا ميهاره نمونهها بر مبناي شمعمق نمونه

  .برداشت شده است 2001پنجم و ششم چاه  عمقاي كه از يعني نمونه 2001- 3شماره  مثلاً
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  .است گرمبر حسب ميلي Fire Assayها بر اساس آناليز به روش نتايج نمونه:  )ppb  Gold() ذ

  .طلا ديده شده در مطالعات كاني سنگين است تعداد دانه ذرات):  count Gold) (ر

  .محاسبه گرم در تن تعداد ذرات طلا در مطالعات كاني سنگين است):  ppm  Gold) (ز

  .سنگين استرتن ذرات مگنتيت در مطالعات كانيمحاسبه گرم د):  Magnetite  ppm( )ص

  .ن استتعداد ذرات ديده شده در مطالعات كاني سنگي):  Sapphire count) (ض

سنگين ه شده در مطالعات كانيمحاسبه گرم در تن تعداد ذرات سافير ديد):  Sapphire ppm) (س

  . است

هاي رسوب شناسي هر نمونه با استفاده از جدول استاندارد طبقه بندي ذرات در ستون آخر ويژگي) ش

  .رسوب

  )Lan 1947 (  بهCobble )ميليمتر 256چكتر از ميليمتر و كو 64تي با قطر بزرگتر از ذرا( ،Pebble 

ذراتي با قطر ( Silt, Clayو ) ميليمتر 11/0-2ذراتي با قطر ( Sand، )ميليمتر 2-64ذراتي با قطر (

تقسيم شده و سپس ميزان هر كدام از ذرات رسوب در هر نمونه مشخص شده ) ميليمتر 1/0-0003/0

   Reference: Grain size Scales-AGI Data sheet 29.1)( .است

هاي گرافيكي بر به صورت نقشه) شناسيمشخصات رسوب(لاگينگ  28- 4تا  1-4در نمودارهاي 

هاي طلاي مشاهده شده در نمونه حسب عمق چاه، منحني توپوگرافي، مشخصات عياري، تعداد دانه

  .نشان داده شده است..... سنگين و هاي كاني
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    )صفحه 22(چاه ها  نگيو لاگ يحاصل از نمونه بردار جينتا 20-4جدول        
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  )صفحه 29( 28- 4تا  1- 4نمودارهاي 
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