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  مقدمه -3-1

مورد مطالعه به  اي به منظور تعيين ذخيره احتمالي از محدودهبرداري از رسوبات رودخانهنمونه

متر تعريف شده كه در  100100شبكه حفاري به طور اوليه . هكتار انجام گرفته است 85وسعت 

 10عمق هايي به متر نيز افزوده  شده است اين شبكه به منظور حفر چاه 50100بعضي نقاط به 

ني طراحي شده است و دو نوع نمونه در هر مقطع چاه برداشت گردد كه عبارتست از يك نمونه كا

نمونه  5چاه ده متري به عبارت ديگر از هر . اي از هر دو متر چاهسنگين و يك نمونه رسوب آبراهه

كاني سنگين ده هاي برداشت شنمونه. سنگين برداشت گرديده است اي و پنج نمونه كانيرسوب آبراهه

سازي مراحل خاص خود را طي كنند تا آماده مطالعه شوند در فرايند مطالعه بايد به منظور آماده

همچنين . گيري قرار گيردذرات طلا مورد پايش و اندازه وصاًتعداد، اندازه، نوع ذرات كاني سنگين خص

قرار گرفته تا  Oreinvention Survey سازي تحت مطالعاتاي بعد از آمادههاي رسوب آبراههنمونه

  .قرار گيرد مورد شناسايي Fire assayهاي  مورد آناليز طلا به روش بهترين جز  نمونه

  

  هاي اكتشافيحفر چاهك -3-2

 10عمق . اندمتر حفر شده 10متر و به عمق سانتي 10070ها به روش دستي به ابعاد چاهك

. ها قابل حفر بوده استدرصد چاه 90در  )هاي بزرگسنگت عدم برخورد به موانع مانند در صور(متر 

براي . داري قرار گرفته استبربطور پيوسته مورد مطالعه و نمونهدر اين مطالعات تمام ضخامت آبرفت 

برداري كانالي از اين روش نمونه. استفاده گرديد) قائم از نوع(ها از روش كانالي برداري از چاهكنمونه

هاي قائم ترانشه يا تونل نه برداري كانالي از ديوارهابه روشي است كه براي نموها درست مشچاهك

  جمع آوري مواد حاصله از حفاري در اعماق مختلف بايد به منظور ثبت متر . گيردمورد استفاده قرار مي

تا انتهاي پروژه قابل  چاه انباشته شود تا در صورت نيازبه متر مشخصات رسوب طوري در اطراف 

متر نسبت به محور چاهك  6تا  5ها ومواد روباره از اطراف چاه به شعاع از اينرو خاك. طالعه باشدم
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مواد حاصل از حفاري  شودشود سپس به تدريج كه چاهك در ماده معدني حفر ميپاكسازي و تميز مي

در  است به صورت دوار) عمق يك متر(ا كه هر يك مربوط به متر معيني هاي مجزبه صورت كپه

ها براي جلوگيري از اختلاط در فواصل يك متري از همديگر قرار اين كپه دهيماطراف چاه قرار مي

روي هر كپه قطعه مقوايي اطلاعاتي نظير شماره چاهك و عمقي كه اين كپه مربوط به . گيرندمي

  .نست درج شده استآ

  

  

  

  

  

  

  

  .از چاهك است حفر شده هر يك مربوط به عمقشماره كه ها چاهواد حاصل از حفاري نحوه قرار دادن كپه ها ي م : 1-3 شكل
  

  برداريها و نمونهچگالي شبكه چاه -3-3

ذخيره احتمالي  هكتاري پلاسر زرمهر به منظور تعيين 85 برداري در محدودهاز آنجا كه نمونه

 هبعدي رديفي سيستماتيك در محدود برداري سهباشد لذا به اين منظور يك نمونهكانسار پلاسري مي

برداري بايد از نقاط معيني از فضاي سه بعدي در اين نوع نمونه مورد مطالعه طراحي گرديده است

و بدين ترتيب  شوند متري مانند يك گمانه طراحي مي 2هاي در طول چاهك سلول. برداري كردنمونه

متر  8- 6،10- 8، 4-6، 2-4 ،0- 2هاي در عمقنمونه رسوب معرف هر چاه  5نمونه كاني سنگين و  5

  .برداري آن نشان داده شده استنمايي از چاه و كانال نمونه 2- 3در شكل  باشندمي
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  تصوير چاه و چرخ نمونه برداري:   2-3شكل

توان نتايج ت دهيم مياي هر چاه را به طور ميانگين به همان چاه نسبنمونه 5چنانچه كل نتايج 

  و بعدي تبديل كرد كه برداري ديك سيستم نمونهبرداري سيستماتيك سه بعدي را به ستم نمونهسي

ها در محدوده پراكندگي چاه 3-3در شكل  هاي هم عيار در سطح ميتواند مفيد باشددر رسم نقشه

  .است نشان داده شده مورد مطالعه
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  در محدوده مورد مطالعه ي حفرشدههاچاه تو مشخصا موقعيت:  3-3 شكل
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  پلاسري براي تعيين ذخيره احتماليبرداري از رسوبات نمونه -3-4

چاه از دو ديواره هاي مورد نظر از تمام ضخامت لايه مورد نظر در بدين منظور بعد از تعيين چاه

مواد استخراج شده از  توان از همهدر صورت ضرورت مي همچنين. گرددشت ميمقابل هم نمونه بردا

همچنان كه مواد شني و . ها يك نمونه متوسط تهيه كردمحل حفر چاه پس از مخلوط كردن آن

ت را جدا كرد حجم اين تر از مششود بايد قطعات قلوه سنگي درشتميرسوبات از چاهك بيرون آورده 

توان درصد مقايسه مي با اين. گرددگيري شده و با حجم شن فاقد قطعات مقايسه ميبخش اندازه

كار به صورت  نحوه. اده قرار گيرد را معين كردذخيره مورد استف هسنگي كه بايد در محاسبعات قلوهقط

هاي موجود در مواد استخراج شده از محل حفر چاله يا چاهك بايد جدا شود تمام قلوه سنگ. زير است

كنون در مجاور اين كيك ا. يدآتخت در همانده به صورت يك كيك يا استوانو سپس بقيه مواد باقي

- سيم مياي با همان قطر در نظر گرفته و آن را به چهار يا شش يا هشت قسمت مساوي تقشني دايره

ها تا حد ممكن ثابت نآكنيم كه ارتفاع ها طوري پر ميها را با قلوه سنگكنيم و هر يك از اين قسمت

ها سنگي مربوطه باشد و اين قلوه سنگقلوه ارتفاع توده H2ارتفاع كيك شني و    H1اگر . باقي بماند

 :ها در نمونه برابر است باسنگخكنند در اين صورت نسبت قلوه از دايره را پر  )f(تنها يك جز 

 

 

  
  

  

  

  

  

  .هاي اكتشافياي خارج شده و مخلوط شده از چاهكهبرداشت نمونه از شن:   4-3شكل
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                                                                                              :مثال
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 استخراج شده از هبدين ترتيت كه ابتدا تود. ه كردتوان از بيل استفادبراي مخلوط كردن مواد شني مي

لوط كردن، آنرا به آنگاه پس از دو مرتبه مخروط و مخ. آوريمچاهك را به صورت سطحي صاف در مي

  . كنند انجام دادتوان توسط دو كارگر كه به طور همزمان كار مياين كار را مي. آوريمشكل كيك در مي

همچنين مخروط اول را . توان درست كرد كه مخروط اول تهيه شده باشدمخروط دوم را هنگامي مي

در طي مخلوط كردن . استخراج شده باشد رست كرد كه مواد داخل چاهك كاملاًتوان دنيز هنگامي مي

-نآيا در صورت وجود مقدار ( بايد مطمئن شد كه مواد شني فاقد مواد گياهي مثل شاخه يا برگ است

  .)ها بايد در حداقل مقدار ممكن باشد

سانتيمتر  60تا  50بايد بيش از ها نمسطح كرد و ارتفاع آن ها را پس از مخلوط كردن بايد كاملاًپشته

   .شوندشود كه به ترتيب زير برداشت ميهايي حاصل ميكلي از اختلاط جز نمونه ههر نمون. باشد

  .متر باشد 2شني كمتر از  نمونه براي حالتي كه ضخامت لايه چهار جز - 1

 . متر باشد 2شني بيشتر از  نمونه براي حالتي كه ضخامت لايه هشت جز - 2

مورد  محدودههكتاري  85گي مختلف در سطح چاه با پراكند 4هاي بطور رندوم بين نمونه اين عمليات

  .محاسبه گرديد% 15ها در نمونه به عددگرفت و بدين صورت درصد قلوه سنگ مطالعه انجام
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  ها خشك كردن نمونه -3-5

هاي محكم هها به طور موقت در كيسسنگين اين نمونههاي كانيپس از شستشو و تغليظ نمونه

شود براي اطمينان از اين كه تمام بخش تغليظ شوند ريخته ميگذاري ميدقت شمارهه پلاستيكي كه ب

ده و تميز شستشو يا لاوك را خوب آب كشي هبرداشت شده است، بايد ابتدا وسيله به عنوان نمونه يافت

اي همراه آب از كيسه به هي بايد طوري خالي شود كه هيچ ذرهاي پلاستيكسپس آب درون كيسه. كرد

  . بيرون نريزد

  :توان به يكي از دو روش معمول زير عمل كردها ميبراي خشك كردن اين نمونه

- براي اين كار مي. كرد ، در بازگشت به كمپ اصلي خشكها را در عصر روز برداشتتوان نمونهمي - 1

ملايم قرار داده شده تخليه  هعلآتش چوب يا اجاق گاز سوز با شها را در طشتك كه روي توان نمونه

يابي براي دست. غليظ يافته تغيير نكندت هص مادت بايد به حدي باشد كه خواحرار. كرد تا خشك شود

قرار  ها چند قلوه سنگتوان دو طشتك را طوري روي هم قرار داد كه بين آنبه حرارتي ملايم مي

 هس از خشك كردن هر نمونه به وسيلنيز بايد پشود ها در آن خشك ميظرفي كه نمونه. گرفته باشد

  . برس كاملا تميز شود

ساعت در  5شود و به مدت هاي خشك كن يا روزنامه ريخته ميورق ها بعد از شستشو درنمونه - 2

 .گيردمعرض آفتاب يا حرارت ملايم قرار مي

  

  هاي تغليظ شدهبسته بندي نمونه -3-6

هر يك از اين دو جز . شوددو جز مساوي تقسيم مي تغليظ شده پس از خشك شدن به هنمون

 .شودگذاري شده ريخته ميشماره) ب(و ) الف(ف در يك كيسه پلاستيكي كه با يك عدد ولي با حرو

شود تا در دوم در مكاني مناسب انبار مي هشود و نيمآزمايشگاه فرستاده مي ها بهيكي از اين كيسه

  . ل بتوان از آن استفاده كردصورت گم شدن نمونه يا براي كنتر
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تغليظ شده حاوي قطعات درشتي از كاني سنگين خاصي باشد اين قطعات به صورت جدا از  هاگر نمون

تغليظ شده  هاز نمون) ب(يا ) الف(برچسب قسمت ها روي وزن آن. شوندنمونه و وزن بسته بندي مي

نگهداري شده بايد به  همايشگاه گم شود نيمده شده به آزفرستا هدر حالتي كه نمون. شوديز درج مين

ديگر  4/1اصلي به آزمايشگاه فرستاده شود و  يمونهن 4/1به طوري كه در واقع . دو قسمت تقسيم شود

سازي، تجزيه و انبار برداري، آمادهدر طي مراحل نمونه. براي مراجعات احتمالي بعدي نگهداشته شود

. ها استفاده شده استد يا شماره براي مشخص كردن نمونهيك عد ها همواره از يك و فقطكردن نمونه

، سپس خط فاصله و بعد چاه كه عددي است چهار رقمي ، سپس شماره pkkاستفاده از پيش شماره 

     pkk -1011-1:بطور مثال ). 5تا  1از (شماره نمونه 

  . 1011چاه ) 0- 2(يعني نمونه اول از عمق 
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