گزارش 

بررسي‌هاي اوليه آنومالي طلا در محدوده تكنار

همراه با شرح خدمات اكتشافات ژئوشيميايي نيمه تفصيلي

توسط سيد محمدجواد شمسا

ديماه 1377

اكتشافات ژئوشيميايي يكي از روش‌هاي بسيار مهم و موثر در امر اكتشاف مواد معدني است. با اين روش به كانسارهاي پنهان و يا مواد معدني (كانسنگ) كه با چشم قابل رويت نيستند مي‌توان دست يافت. اكتشاف طلا يكي از اين مقوله‌ها مي‌باشد.
در جريان پروژه اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك ناحيه‌اي محور گرمسار – فريمان آنومالي‌هاي متعددي از طلا در استان خراسان شناخته شد. از جمله اين آنومالي‌ها، آنومالي نسبتاً  شديد طلا در محدوده معدن تكنار بوده است. در آن پروژه تراكم نمونه‌برداري ژئوشيمي 3 تا 5 نمونه در هر سلول 2 كيلومتر مربعي بوده است، نمونه‌هاي مربوط به هر سلول با همديگر مخلوط شده و نمونه تركيبي Composite Sample به دست آمده براي 29 عنصر مورد تجزيه قرار گرفته است.
در نتيجه آنومالي‌هاي عناصر Zn, Pb, Hg, Au و غيره در منطقه تكنار به دست آمده است.

آنومالي طلا در اين محدوده با حداكثر مقدار  700P.P.b كه مقدار نسبتاً بالايي براي رسوب رودخانه است نشان داده شده است.

پس از بررسي نتايج، جهت ادامه عمليات اكتشافي در منطقه ابتدا مراحل زير صورت گرفت :

1- تهيه ليست نمونه‌هاي ژئوشيمي اوليه كه در فاز عمليات اكتشافي ناحيه‌اي در محدوده پيرامون منطقه آنومالي برداشت شده بود (در محدوده‌اي به وسعت حدود 50 كيلومترمربع) جمعاً به تعداد 86 عدد نمونه ژئوشيمي

2- برداشت حدود 20 عدد نمونه سنگ از معادن تكنار و 2 و 3 به صورت نمونه‌برداري تصادفي
3- تجزيه كليه نمونه‌هاي فوق براي عنصر طلا
ليست نتايج آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي و نمونه‌هاي سنگ به پيوست مي‌باشد.

از مجموع 86 نمونه ژئوشيمي تعداد حدود 20 عدد نمونه داراي طلا مي‌باشد. حداكثر مقدار طلا در نمونه‌هاي رسوبات رودخانه‌اي 3 گرم در تن نشان مي‌دهد از ميان نمونه‌هاي طلادار 6 نمونه داراي مقادير بيش از P.P.b100 طلا مي‌باشد كه اين خود نشان‌دهنده كاني‌سازي نسبتاً‌ شديد طلا در منطقه است.

از ميان 20 عدد نمونه سنگ 15 نمونه داراي طلا با مقادير متفاوت بوده است، حدوداً مقدار طلا در 50 درصد نمونه‌ها در حد P.P.m مي‌باشد.

محدوده آنومالي طلا در رسوبات رودخانه‌اي روي نقشه پيوست ارائه شده است.

با توجه به شدت آنومالي طلا در نمونه‌هاي رسوبات رودخانه‌اي كه قطعاً مرتبط با كاني‌سازي شديد طلا در حوضه آبريز بالادست مي‌باشد. اين احتمال وجود دارد كه كاني‌سازي طلا به طور مستقل از كاني‌سازي معدن تكنتار و خارج از محدوده معدن مذكور وجود داشته باشد، لذا وجود رگه‌هاي غني از طلا را در منطقه قوت مي‌بخشد.

بر اين اساس پيشنهاد مي‌گردد، اكتشافات ژئوشيميايي نيمه تفصيلي در محدوده‌اي به وسعت 20 كيلومتر مربع براي عنصر طلا در منطقه به اجرا درآيد.

شرح خدمات اكتشافات ژئوشيميايي نيمه تفصيلي طلا در محدوده معدن تكنار به پيوست تقديم مي‌گردد.
شرح خدمات اكتشافات نيمه تفصيلي ژئوشيميايي طلا در منطقه تكنار

1- محدوده مورد مطالعه منطقه تكنار، حدود 20 كيلومتري شمال غرب شهرستان بردسكن در استان خراسان

2- وسعت محدوده مورد مطالعه 20 كيلومترمربع
3- برداشت 200 نمونه ژئوشيمي از رسوبات رودخانه‌اي جديد
4- برداشت 20 نمونه كاني سنگين
5- برداشت 80 نمونه سنگ از آلتراسيون‌ها، زون‌هاي مينراليزه و خاك برجا
6- تجزيه نمونه‌هاي ژئوشيمي براي عنصر طلا و 25% نمونه‌ها براي عناصر پاراژنز آن (حداكثر 5 عنصر)
7- مطالعه كامل نمونه‌هاي كاني سنگين
8- تجزيه نمونه‌هاي سنگ براي طلا و 5 عنصر پاراژنز آن
9- تهيه نقشه ژئوشيمي طلا با مقياس 1:20000
10- معرفي محدوده‌هاي اميدبخش جهت اكتشافات تكميلي
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No. | Sample No. Lab.No | Au content No. | Sample No. Lab.No | Au Content
i 3534 1176 <10 21 429B 1196 <10
2 353b 177 <10 22 429C 1197 10
3 3544 1178 <10 23 430 A 1198 750
4 354b 1179 <10 24 430 B 1199 40
o 3554 1180 <10 25 430C 1200 3000
6 355b 1181 <10 26 430 D 1201 10
7 355¢ 1182 100 27 467 C 1202 <10
8 356 A 1183 <10 28 468 A 1203 400
9 356 B 1184 <10 29, 468 B 1204 <10
10 356 C 1185 <10 30 468 C 1205 <10
11 356 D 1186 <10 31 468 D 1206 <10
2 3574 1187 <10 32 469 A 1207 <10
3 357 B 1188 <10 33 469 B 1208 <10
14 357.¢ 1189 10 34 469 C 1209 <10
15 357D 1190 <10 35 4714 1210 <10
16 358 A 1191 <10 36 471 B 1211 15
17 358 B 1192 <10 37 471C 212 <10
18 358C 1193 <10 38 471D 1213 <10
19 358D 1194 <10 39 471E 1214 <10
359 4 1195 <10 40 390 A 1215 <10





[image: image2.jpg]No. | Sample No. Lab.No | Aucontent No. | Sample No. Lab.No | Au Content
41 390 B 1216 <10 61 433C 1236 <10
42 390 C 1217 <10 62 433D 1237 10
43 390 B 1218 10 63 466 A 1238 <10
44 390 A 1219 15 64 466 B 1239 <10
45 390 B 1220 30 65 466 C 1240 40
46 39 C 1221 1800 66 466 D 1241 <10
47 390 D 1222 900 67 467 A 1242 <10
48 390 A 1223 <10 68 467 B 1243 <10
49 390 B 1224 <10 69 S02A 1244 10
S50 390 C 1225 <10 70 502 B 1245 <10
57 390 D 1226 <10 71 502C 1246 <10
52 390 A 1227 <10 72 502D 1247 <10
53 390 B 1228 <10 73 503 A 1248 <10
54 390 C 1229 <10 74 503 B 1249 <10
55 390 D 1230 <10 75 503C 1250 10
56 390 A 1231 <10 76 503D 1251 30
57 390 B 1232 <10 77 504 A 1252 60
58 390 C 1233 <10 78 504 B 1253 <10
59 390 A 1234 <10 79 504C 1254 <10
60 390 B 1235 <10 80 504 D 1255 10





[image: image3.jpg]No. | Sample No. Lab.No | Au content No. | Sample No. Lab.No | Au Content
81 506 A 1256 <10
82 506 B 1257 <10
83 506 C 1258 <10
84 506 A 1259 <10
85 506 B 1260 <10
86 506 C 1261 <I0





[image: image4.jpg]No. | Sample No. Lab.No | Au content No. | Sample No. Lab.No | Au Content
87 Sample.22 1262 >>120 97 Sam ple.47 1271 > >120
88 Sam ple.38 1263 10 98 Sam ple.48 1272 25
89 Sam ple.39 1264 >120 99 Sam ple.49 1273 >>120
90 Sam ple.40 1265 30 100 Sam ple.50 1274 >>120
91 Sample.41 1266 100 101 | Sample.51 1275 100
92 Sam ple.42 1267 <10 102 | Sample.52 1276 >>120
93 Sample.43 1268 >>120 103 | Sample.53 1277 >>120
94 Sample.44 1269 >120 104 Sam ple.54 1278 10
95 Sample.45 1270 <10 105 Sample.55 1279 <10
96 Sample.46 1271 30 106 Sample.56 1280 >>120
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