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 ١١٨

  هاي ناهنجاريهاي ژئوشيميايي شرح نقشه -5-1

هدفدارترين بخش يك گزارش اكتشافي  اي در نهايت منجر به روش آبراهه اكتشافات ژئوشيميائي به

شود كه نقشه ناهنجاري نام دارد و مهمترين و كارآمدترين بخش يك پروژه ژئوشيميائي است و  مي

در تعيين دقيق مناطق اميدبخش با . نمايد بخش ايفا مياي را در تعيين مناطق اميد نقش ويژه و ارزنده

سازي و روش آناليز مفيد و  برداري دقيق، آماده پارامترهايي همچون طراحي مناسب و منطقي، نمونه

پردازي مناسب انجام شده بر روي نتايج آناليز، نقش  كارساز با حد خطاي مجاز و در نهايت داده

   .عهده دارند اساسي و پايه را به

در راستاي صحت و درستي نواحي ناهنجاري معرفي شده براي هر عنصر، مراحل بررسي و كنترل 

در اين مرحله از عمليات صحرائي مشاهدات . كنند ناهنجاريها نقش انكارناپذيري را ايفا مي

ر در تعبي... زائي، دگرساني و  ساختي، كانه شناسي، زمين هاي زمين اكتشافگران در همسويي با پديده

در اين . و تفسير نواحي ناهنجار روشنگر بسياري از رفتارهاي غيرعادي ژئوشيميائي خواهد بود

در نهايت . پردازيم تشريح پراكنش ژئوشيميايي و ناهنجاريهاي عنصرهاي مورد آناليز مي بخش به

  . نقشه ناهنجاريهاي فاكتوري نيز آورده شده است

 . تقشه هاي ناهنجاري عناصر استفاده گرديده استروژه از روش كريجينگ براي ترسيمپدر اين 

   . استهعمل صورت گرفت   اينArcviewافزار  نرمتوسط براي نيل به اين مقصود 

  

 

 

  



  1 ساردوئيه1:25000پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي در ورقه               شركت صنعتي معدني آراگون                           
                       ARAGON MINERAL  - INDUSTRIAL – CO                سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور                        
     ____                                            _________________________________________________  

 

 ١١٩

 .دهند را نشان ميعناصر هاي داده خام و غني شدگي  نقشه) 60- 5(الي ) 1-5(اشكال 

شدگي  هاي غني ري دادههاي حاصل از آناليز فاكتو نقشه) 67-5(الي) 61- 5(همچنين اشكال   

  .باشد مي

  : متغيرهاي ژئوشيميايي  شرح آنومالي-5-2

      هاي به دست آمده از عناصر مختلف با استفاده از اين روش در اين قسمت به شرح آنومالي

  : مي پردازيم

  . است شدگي و خام آمده هاي درجه اول شاخص غني در جداول زير آنومالي

  : عنصرطلا-5-2-1

   (ppb)ده خام ميزان دا

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  سنگ بالادست

درجه     

  آنومالي

شماره 

  نمونه

  ٣١٠  ١  گرانوديوريت  ٣١  ١٨٠

  ٢٣٧  ١  گرانوديوريت  ٣٠  ١٧٥

  ١٧٣  ١  آندزيت  ١٨/١٨  ١١٠

  ٣١٤  ١  گرانوديوريت  ١٦/٣٧  ٩٥

  ٢٣٦  ١ ، آندزيتگرانوديوريت   ١٥/٥  ٨٧

  ١٤٧  ١  گرانوديوريت  ١٤/٤٨  ٨٤

  ٢٣٣  ١ انوديوريت ، آندزيتگر  ١٤/٨٢  ٨٣

  ٣٢٣  ١  گرانوديوريت ١٣/٤٤ ٧٨

  ٢٨٨  ١  آندزيت ١٢/٢٣ ٧٤
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 ١٢٠

  ٢٨٦  ١ گرانوديوريت ، آندزيت ١٢/٥ ٧٠

  ٣٢٥  ١ گرانوديوريت ، آندزيت ١٢/٣٢ ٦٩

  ٣١٢  ١  گرانوديوريت ١١/٥٥ ٦٧

  ٣٤  ١  آندزيت ١٠/٩ ٦٦

  ٢٩٤  ١  آندزيت ١٠/٧٤ ٦٥

  ٢٩٣  ١  آندزيت ١٠/٥٧ ٦٤

  ٣٠٩  ١  رانوديوريتگ ١٠/٣٤ ٦٠

 ٢٧٩  ١ گرانوديوريت ، آندزيت ١٠/٥٣ ٥٩

 ١٥  ١  گرانوديوريت ١٠ ٥٨

 ١٣١  ١  گرانوديوريت ٩/٨٢ ٥٧

 ٢٩١  ١  آندزيت ٩/٤٢ ٥٧

 ٢٦٥  ١  گرانوديوريت ٩/٤٨ ٥٥

١٧/٤ ٥٤ 
  گرانوديوريت،آندزيت،

  گرانيت
٣٥  ١ 

 ٢٦٨  ١  گرانوديوريت ٨,٧ ٥١

 ٢٨٥  ١ گرانوديوريت ، آندزيت ٩ ٥١

  

  

  :طلا عنصرهاي داده خام و غني شدگي  نقشه) 2- 5(الي ) 1-5(اشكال 
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 ١٢١
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 ١٢٢
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 ١٢٣

 : عنصرآرسنيك-5-2-2

ميزان داده خام 

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني
  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ٢٣٠  ١  آندزيت  ١١/٤٢  ١١٩/١

  ٢٤٤  ١  نوديوريت و كنگلومراگرا  ١٩/٠٧  ١٠٠/٥

 ٣٦٤  ١  گرانوديوريت، گرانيت ٥/٩٩  ٥٨/٦

  ٢١٤  ١  آندزيت  ٤/١  ٤٢/٨٣

  ٢٣٦  ١  ، آندزيتگرانوديوريت   ٣/٢  ٣٧/٥٣

  ٣٦٥  ١  گرانوديوريت  ٣/٠١  ٣٥

 
 

 :آرسنيك عنصرهاي داده خام و غني شدگي  نقشه) 4- 5(الي ) 3-5(اشكال 
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 ١٢٤
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 ١٢٥
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 ١٢٦

 : عنصرباريم-5-2-3

  
  ميزان داده خام

) (ppm   

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  سنگ بالادست
درجه      

  آنومالي

شماره 

  نمونه

  ١٥٥  ١  گرانوديوريت  ٢١/٢  ٧/٣٧٤

  ٣١٦  ١  گرانوديوريت  ٠٦/٢  ٨/٣٤٨

٢  ٩/٣٤١  

 گرانوديوريت ، آندزيت،

  تگراني
١٨١  ١  

  ٣٢٢  ١  گرانوديوريت  ٠١/٢  ٣٤٠

  ١٣٦  ١  گرانوديوريت  ٩/١  ٣/٣٢٢

  ١٥٤  ١  گرانوديوريت  ٨٤/١  ٤/٣١٢

 ٢٠٦ ١  گرانوديوريت ، آندزيت  ٦/١  ٦/٣١٣

    
  :عنصرباريمهاي داده خام و غني شدگي  نقشه) 6- 5(الي ) 5-5(اشكال 
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 ١٢٩

  :جيوه عنصر-5-2-4

  ميزان داده خام

) (ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  درجه آنومالي  سنگ بالادست
شماره 

  نمونه

  ٢٨٨  ١  آندزيت  ٧٢/١  /١٩

  ٢٨٦  ١  آندزيتگرانيت،   ٦٣/١  /١٨

  ٢٢٥  ١  گرانوديوريت  ٦٣/١  /١٨

  ٥٥  ١  گرانوديوريت  ٤١/١  /١٧

  ٢٧٧  ١  آندزيت  ٥٤/١  /١٧

  ٢٨٥  ١  گرانوديوريت ، آندزيت  ٥٤/١  /١٧

  :بيسموت عنصر-5-2-5

  ميزان داده خام

) (ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  درجه  آنومالي  سنگ بالادست
شماره 

  نمونه

  ٢٨٨  ١  آندزيت  ٩٤/١  ٥٦/٨

  ٢١٨  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ٩٢/١  ٥١/٨

  ٢٦٣  ١  آندزيت  ٩/١  ٣٨/٨

  ١٢٤  ١  گرانوديوريت  ٦٨/١  ٣٣/٧

  ٣٦٩  ١  زيتآند  ٦/١  ١/٧

٥/١  ٧/٦  

گرانوديوريت ، 

  آندزيت
٢٣٢  ١  

  :بيسموتجيوه و صراعنهاي داده خام و غني شدگي  نقشه) 10- 5(الي ) 7-5(اشكال 
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 ١٣٤

  : عنصركبالت-5-2-6

  ميزان داده خام

ppm   

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  درجه      آنومالي  سنگ بالادست

  ١٤٧  ١  گرانوديوريت  ١/٣  ٣/٦٦

  ٢٠٤  ١   آندزيتگرانيت،  ١/٣  ١/٦٢

  ٩٣  ١  گرانوديوريت  ٦٨/٢  ٢/٥٧

  ١٤٤  ١  آندزيت  ٤٩/٢  ٨/٥٤

  ٢٨٩  ١  آندزيت  ٣٤/٢  ٦١/٥١

  ٢٢٥  ١  گرانوديوريت  ٠٢/٢  ٦٤/٤٤

  ٢٤٢  ١  گرانوديوريت  ٨٥/١  ٦٦/٣٩

  ١٥٣  ١  گرانوديوريت  ٨١/١  ٧/٣٨

  : عنصركرم-5-2-7

  ميزان داده خام

 ppm   

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  درجه      آنومالي  سنگ بالادست

  ٢٦١  ١  گرانوديوريت  ٤٥/٦  ٣٨٣

  ٢٨٢  ١  آندزيت  ٢٧/٦  ٣٠٨

٦  ٢٢٨  

آندزيت، گرانوديوريت، 

  مراگرانيت، كنگلو
٥  ١  

  ٥٦  ١  گرانيت  ٠٤/٤  ٢٠٩

  ٣٤٩  ١  آندزيت  ٠٣/٤  ١٩٨

  ٢٦٢  ١  گرانوديوريت  ١٥/٣  ١٨٧

  ٢٦٦  ١  گرانوديوريت  ٨٥/٢  ١٧٠

  ٣٥٩  ١  آندزيت  ٤٥/٣  ١٦٩
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 ١٣٥

  :عناصركبالت و كرم هاي داده خام و غني شدگي  نقشه) 14- 5(الي ) 11-5(اشكال 
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  1 ساردوئيه1:25000پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي در ورقه               شركت صنعتي معدني آراگون                           
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 ١٣٩

  : عنصركادميم-5-2-8

  ميزان داده خام

ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ١٤٧  ١  گرانوديوريت  ٦٥/١٢  ٩/٢

  ٨٦  ١  گرانوديوريت  ٦/٨  ٩٨/١

  ٢١٤  ١  آندزيت  ٧٩/٤  ١٥/١

  ٢٧٧  ١  آندزيت  ٣٣/٤  ٠٤/١

  ٢٢٨  ١  آندزيت  ١/٤  /٩٩

  ٢٧٩  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٤/٤  /٩٧

  ٢٣٠  ١  آندزيت  ٠٤/٤  /٩٧

  ١٤٠  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٣٦/٤  /٩٦

  

  : عنصرمس-5-2-9

  ميزان داده خام

 ppm   

  ميزان شاخص

  شدگي غني
  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ١٥  ١  گرانوديوريت  ٥٥/٣  ٣٦٣

  ٣٦٧  ١  ندزيتگرانوديوريت،آ  ٢٣/٤  ٣٥٦

  ١٧٤  ١  آندزيت  ٤٧/٣  ٣١٩

  ٢٣٦  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٦٨/٣  ٣٠٩

  ٦١  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٨٥/٢  ٢٧٦

  ١٤٧  ١  گرانوديوريت  ٤٧/٢  ٢٥٤

  ١٨٩  ١  گرانوديوريت ،گرانيت  ٥٩/٢  ٢٥٠

  ٢١٤  ١  آندزيت  ٧١/٢  ٢٤٩

  :  و مسهاي داده خام و غني شدگي عناصركادميم نقشه) 18- 5(الي ) 15-5(اشكال 



  1 ساردوئيه1:25000پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي در ورقه               شركت صنعتي معدني آراگون                           
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  1 ساردوئيه1:25000پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي در ورقه               شركت صنعتي معدني آراگون                           
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 ١٤٤

  : عنصرآهن-5-2-10

  ميزان داده خام

ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني
  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ٢٤٢  ١  گرانوديوريت  ٦٠/١  ١١٦١٠٠

  ٢٤٣  ١  يوريتگرانود  ٥٩/١  ١١٥٤٠٠

  ٢٨٨  ١  آندزيت  ٧٣/١  ١٢٣٦٠٠

  ٢٨٦  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٦٤/١  ١١٧٩٠٠

  ١٦١  ١  گرانوديوريت  ٦٢/١  ١١٨١٠٠

  ٥٥  ١  گرانوديوريت  ٧٥/١  ١٢٧٠٠٠

  ١٢٣  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٤٧/١  ١٠٥٣٠٠

  ١٣١  ١  گرانوديوريت  ٤١/١  ١٠٢٥٠٠

  

  :سريم عنصر-5-2-11

  ميزان داده خام

 ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ٢٨٨  ١  آندزيت  ٦٤/١  ٦٧

  ٢٤٢  ١  گرانوديوريت  ٦/١  ٦٦

  ٢٤٣  ١  گرانوديوريت  ٨/١  ٧٦

  ٢٦٧  ١  گرانوديوريت  ٧٣/١  ٧١

  ٢٦٤  ١  گرانوديوريت  ٩/١  ٧٨

  ٢٣٦  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٩٥/١  ٢/٧٨

  ٣٦٦  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٧١/١  ٦٨

  ١١٠  ١  نوديوريتگرا  ٠٣/٢  ٨٣

  

  :هاي داده خام و غني شدگي عناصرآهن و سريم  نقشه) 22- 5(الي ) 19-5(اشكال 
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  1 ساردوئيه1:25000پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي در ورقه               شركت صنعتي معدني آراگون                           
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 ١٤٩

  : عنصرمنگنز-5-2-12

  ميزان داده خام

 ppm   

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  سنگ بالادست
درجه      

  آنومالي

  شماره نمونه

  ٢٢٥  ١  آندزيت  ٢/٠٧  ٢٦٤١

  ٢٣٤  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ١/٧٣  ٢١٦٥

  ٢٧٧  ١  آندزيت  ٢/٣٧  ٣٠١٦

  ٢٧٩  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٢  ٢٤٩٧

  ٢٣٠  ١  آندزيت  ١/٨٣  ٢٣٢٨

  ١٧٥  ١  گرانيتگرانوديوريت،آندزيت ،  ١/٧٨  ٢٢١٥

  ١٤٧  ١  گرانوديوريت  ٢/٣٧  ٢٦٣٥

 ٢١٤  ١  آندزيت  ١/٨  ٢٢٨٦

  : عنصر موليبدن-5-2-13

  ميزان داده خام

 ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  سنگ بالادست
درجه      

  آنومالي

  شماره نمونه

  ٢٨٢  ١  آندزيت  ٩/٠٦ ٤/٤٤

  ٢٤٢  ١  گرانوديوريت  ٣/٦٦  ٢/٦

  ٢٤٣  ١  گرانوديوريت  ٤/١٥  ٢/٩٥

  ٧٥  ١  گرانيت  ٥/٣١  ٣/٢٤

  ٧٦  ١  گرانيت  ٤/٣٤  ٢/٦٥

  ١٥٣  ١  گرانوديوريت  ٣/٦٦  ٢/٣٩

٧/٣٧  ٣/٨٧  

گرانيت، گرانوديوريت و 

  كنگلومرا، آندزيت
٥  ١  

  :هاي داده خام و غني شدگي عناصرمنگنز و موليبدن  نقشه) 26- 5(الي ) 23-5(اشكال 
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  1 ساردوئيه1:25000پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي در ورقه               شركت صنعتي معدني آراگون                           
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 ١٥٤

  : عنصرنيكل-5-2-14

  ميزان داده خام

ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني
  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ٣٥٩  ١  آندزيت  ٢/٤٧ ٦٥/٨

  ٣١  ١  آندزيت  ٢/٥٨  ٦٨/٧

  ٥  ١  گرانيت، گرانوديوريت، كنگلومرا، آندزيت  ٥/٢٩  ٨٥/٢

  ٥٦  ١  گرانيت  ٢/٧٢  ٧٢/١٢

  ٢٦١  ١  گرانوديوريت  ٢/٩٦  ٨٦/١٦

  ٢٦٢  ١  گرانوديوريت  ٢/٣٩  ٦٩/٥

  ٢٨٢  ١  آندزيت  ٥/٤٢  ١٤٤/٦

  ١٨٥  ١  آندزيت  ٢/٤١  ٦٤/٤

  

  :صرسرب عن-5-2-15

  ميزان داده خام

 ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ٢٣٠  ١  آندزيت  ٢/٤٤  ٨١

  ٢٢٥  ١  آندزيت  ٢/٥٥ ٨٤/٩

  ٢٢٨  ١  آندزيت  ٢/١٧  ٧٢/٢٨

  ٢١٤  ١  آندزيت  ٢/٥٥  ٨٤/٨٧

  ١٣٩  ١  گرانوديوريت  ٢/٣٣  ٧٢/٥٨

  ١٤٠  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٢/٩٨  ٨٩/٧٣

  ١٩٢  ١  گرانوديوريت  ٢/٣٩  ٧٤/٧٩

  ١٣٠  ١  گرانيت، گرانوديوريت  ٢/٤  ٧١/٩٩

  

  :ب و سرنيكلهاي داده خام و غني شدگي عناصر نقشه) 30- 5(الي ) 27-5(اشكال 
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 ١٥٩

  :د عنصر گوگر-5-2-16

  ميزان داده خام

ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ١٧٠ ١  آندزيت ٤/٦٨  ١٥٢٦

  ١٧٦ ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٥/٨٦  ١٧٣٣

  ١٧٧ ١  گرانوديوريت،آندزيت،گرانيت  ٤/٣٤  ١٥١٣

  ١٤ ١  گرانوديوريت،گرانيت  ٥/٥٦  ١٨٤٩

  ١٤٢ ١  آندزيت  ٤/٨٧  ١٥٩٠

  ١٤٤ ١  يتآندز  ٥/٥٦  ١٨١٣

  ٤٧ ١  گرانوديوريت  ٤/٤٤  ١٥٩٩

  ٧٥ ١  گرانيت  ٦/٤  ٢٤٤٦

  : عنصرآنتيموان-5-2-17

  ميزان داده خام

ppm  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  درجه آنومالي  سنگ بالادست

  ٢٢٥  ١  آندزيت  1/72  5/25

  ٢٤٢  ١  گرانوديوريت  ١/٦٨  ٤/٨٢

  ٢٤٣  ١  گرانوديوريت  ١/٨٣  ٥/٢٧

  ٢٨٦  ١  تآندزي  ١/٦٩  ٤/٨٨

  ٢٨٨  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ١/٥٧  ٤/٧٨

  ٢٩٦  ١  گرانوديوريت  ٢/٢٤  ٦/٤٦

  ٣١٢  ١  گرانوديوريت  ٢/١١  ٦/٠٨

  ٥٥  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ١/٧٣  ٤/٩٧

  

 :گوگرد و آنتيموان  هاي داده خام و غني شدگي عناصر نقشه) 34- 5(الي ) 31-5(اشكال 
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 ١٦٤

  : عنصرقلع-5-2-18

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٣٥٨  ١  گرانيت، گرانوديوريت و كنگلومرا،   ١/٨٢  ٨/٧٥

  ٥٥  ١  گرانوديوريت  ٦/٨٢  ٣/٩٦

  ٢٢٨  ١  آندزيت  ١٥/١٧  ٥/٩٢

  ٢٩  ١  گرانوديوريت  ٨/٥٦  ٤/٩٧

  ٣١٥  ١  گرانوديوريت  ٧/٦٣  ٤/٤٣

  ٣٢٢  ١  گرانوديوريت  ٤/٧٠  ٢/٧٣

 ١١٤  ١  گرانوديوريت  ٥/٣٩  ٣/١٣

  ١٧٣  ١  آندزيت  ٦/٦١  ٢/٥٨

  

  : عنصر استرانسيم-5-2-19

  

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني
  شماره نمونه  نوماليآ درجه  سنگ بالادست

  ٢٨٨  ١  آندزيت  ٢/١٢  ٥٣٤/٧

  ٢٨٩  ١  آندزيت  ٢/٠٧  ٥٢١/٧

  ١٣١  ١  گرانوديوريت  ١/٧٥  ٤٤٨/٦

  ١١٧  ١  گرانوديوريت  ١/٦٨  ٤٣٢/٦

  ١٥٦  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ١/٨٦  ٤٤٧/٤

  ٣٦٩  ١  آندزيت  ١/٨١  ٤٥٦/٧

  
  

  :استرانسيمو  قلعهاي داده خام و غني شدگي عناصر نقشه) 38- 5(الي ) 35-5(اشكال 
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 ١٦٩

  : عنصر تيتان-5-2-20

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٦٤  ١  نوديوريتگرا  ١/٨٤  ٨٢٨٠

  ٢٨٣  ١  آندزيت  ١/٣٨  ٦١٠٧

  ٢٦٦  ١  گرانوديوريت  ١/٣٣  ٦٠٠٥

  ٢٤٣  ١  گرانوديوريت  ٢/١٣  ٩٦٢٢

  ١٢٣  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ١/٥  ٦٧٨٠

  ٢١١  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ١/٣١  ٦٠١٧

  :يمور عنصر تل-5-2-21

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٨٨  ١  آندزيت  ١/٦٨ ٥٤/

  ٥٥  ١  گرانوديوريت  ١/٢١  ٣٩/

  ١٣١  ١  گرانوديوريت  ١/٢١  ٣٩

   عنصر زيركونيوم-5-2-22

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني
  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ١٠٨  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ١/٩ ٢٢٢/٥

  ١١٠  ١  گرانوديوريت  ٣/٦  ٣٧٧/٦

  ٣٦٦  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٢/٠٥  ٢٤٠/٤

  ٢١٣  ١  آندزيت ١/٩ ٢١٤/٨

  : و زيركونيوم تلوريم،تيتان  هاي داده خام و غني شدگي عناصر نقشه) 44- 5(الي ) 39-5(شكال ا
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 ١٧٦

  : عنصر واناديم-5-2-23

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٤٣  ١  گرانوديوريت  ٢/١٢  ٤٠٦

  ٢٨٦  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ١/٨٦  ٣٥٤

  ٢٨٨  ١  آندزيت  ١/٧٣  ٣٢٦/٥

  ١٦١  ١  گرانوديوريت  ١/٦٣  ٣١٢/٥

  ٢٢٥  ١  آندزيت  ١/٥٨  ٢٩٩/٢

  ١٣١  ١  گرانوديوريت  ١/٥٨  ٣٠٣/٨

  

  

  : عنصر تنگستن-5-2-24
  

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٣٠  ١  آندزيت  ٤/١٣  ٥/٨٥

  ١٤٧  ١  انوديوريتگر  ٣/٩٤  ٥/٤٥

  ٢٧٧  ١  آندزيت  ٢/٧٢  ٣/٨٥

  ٢٦٦  ١  گرانوديوريت  ٢/٥٣  ٣/٥

  ٢٢٨  ١  آندزيت  ٢/٤٠  ٣/٤١

  ٢٣٣  ١  گرانوديوريت،آندزيت  ٢/٤٧  ٣/٢٧

 ٣١٦  ١  گرانوديوريت ٢/٣١ ٣/١٩

 ٢٢٥  ١  آندزيت ٢/٢١ ٣/١٤

 

 :تن واناديم و تنگس هاي داده خام و غني شدگي عناصر نقشه) 48- 5(الي ) 45-5(اشكال 
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 ١٨١

 : عنصر روي-5-2-25

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٣٠  ١  آندزيت  ٥/٠٤ ٤٧٠/١

  ١٧٤  ١  آندزيت  ٢/٧٩  ٢٦٠/١

  ٢٧٧  ١  آندزيت  ٣/٣٩  ٣١٦/٦

  ٢٧٩  ١  ، آندزيتگرانوديوريت  ٢/٧٩  ٢٦١/٩

  ٢٧١  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ٢/٥٢  ٢٣٦/٤

  ٣٧١  ١  آندزيت  ٣/٠٤  ٢٨٣/٦

  ٢٣٣  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ٢/٦٨  ٢٥١

  ١٤٧   گرانوديوريت  ٦/٣٢  ٥٥٠

 : عنصراورانيم-5-2-26

  ميزان داده خام

(ppm)  

  يزان شاخصم

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٢٥  ١  آندزيت  ٢/١٤ ١٣/٨٧

  ٢٢٨  ١  آندزيت  ١/٥٥  ٩/٩٧

  ٢١٤  ١  آندزيت  ١/٨  ١١/٦١

  ٢١٨  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ١/٧٥  ١٠/٠٢

  ٢٢٢  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ١/٧٢  ٩/٨٩

  ٢٧٧  ١  آندزيت  ١/٧٦  ١١/٣٢

 ٢٣٠  ١  آندزيت  ١/٧٤  ١١/٢٣

  ١٤٧  ١  گرانوديوريت  ٢/١٦  ١٢/٢٦

 : :روي و او رانيم هاي داده خام و غني شدگي عناصر نقشه) 52- 5(الي ) 49-5(اشكال 
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 ١٨٦

 :فسفر عنصر-5-2-27

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٩  ١  گرانوديوريت  ٧/٢  ٥٠٥٠

  ٤٧  ١  گرانوديوريت  ٢/٠٨  ١٤٦٤

  ٢٤٣  ١  گرانوديوريت  ٢/٠٩  ١٤٧٠

  ٢٦٤  ١  گرانوديوريت  ٢/٢٢  ١٥٥٨

  ٢٦٧  ١  گرانوديوريت  ١/٩١  ١٣٤١

  ٢٣٦  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ٢/٢٨  ١٥١٥

 ٢٣٧  ١  گرانوديوريت  ٢/١٤  ١٥٠٥

  ٢٣٨  ١  گرانوديوريت  ١/٩٥  ١٣٧٤

 

 :نقره عنصر-5-2-28

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني
  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٧٨  ١  آندزيت  ٢/٥٨ ٧١/

  ٢٨٨  ١  آندزيت  ٢/٣٢  ٦٤/

  ٢١٣  ١  آندزيت  ٢/٢٥  ٦٢/

  ٢١٤  ١ آندزيت  ٢/٨٧  ٧٩/

  ٣٧١  ١ آندزيت  ٢/٢٧  ٦٨/

  ١٧٤  ١  آندزيت  ٢/٢٥  ٦٢/

 ١٧٥  ١  گرانيت، گرانوديوريت وآندزيت  ٢/١٤  ٥٨/

  ٢٩  ١  گرانوديوريت  ٢/٩  ٥٨/

 

 :نقره  و فسفر هاي داده خام و غني شدگي عناصر نقشه) 56- 5(الي ) 53-5(اشكال 
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 ١٩١

 :انيومت عنصرلان-5-2-29

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني

  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٦٧  ١  گرانوديوريت  ١/٧٨ ٣٠/١٨

  ٢٣٦  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ١/٩٨  ٣١/٠٦

  ٢٤٣  ١  گرانوديوريت  ١/٧٥  ٢٩/٧٥

  ٢٦٤  ١  گرانوديوريت  ١/٨٨  ٣١/٨٢

  ٢٨٣  ١  گرانوديوريت  ١/٦٨  ٢٧/٥٧

  ٢٨٤  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ١/٧٤  ٢٧/٧

 ١١٠  ١  گرانوديوريت  ٢/٢١  ٣٨

  ٣٦٦  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ١/٨٢  ٢٩

 

 :يومليت عنصر-5-2-30

  ميزان داده خام

(ppm)  

  ميزان شاخص

  شدگي غني
  شماره نمونه  آنومالي درجه  سنگ بالادست

  ٢٩٦  ١   گرانوديوريت، آندزيت  ٢/٨٨ ٤٩/١٧

  ٣١٢  ١  گرانوديوريت  ٢/١٢  ٣٧/٤٦

  ٢٢٥  ١  آندزيت  ١/٨٢  ٣٣/٣٧

  ١٨٤  ١  گرانيت، گرانوديوريت و آندزيت  ١/٨٩  ٣٢/٨

  ١٨٥  ١  آندزيت  ١/٧٢  ٣١/٤٧

  ١٣١  ١  آندزيت  ١/٧٢  ٣١/٤٧

 ١٨٩  ١  گرانيت، گرانوديوريت   ٢/٠٨  ٣٣/٧٥

  ٢٠٠  ١  گرانوديوريت، آندزيت  ١/٦٧  ٣٢/٤٧

 : ليتيومو لانتانيوم هاي داده خام و غني شدگي عناصر نقشه) 60- 5(الي ) 57-5(اشكال 
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